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Die mit GS (Gutachterliche Stellungnahme) gekennzeichneten Konstruktionen stellen haufig
verwendete Ausfliihrungsmoglichkeiten dar, die nicht unmittelbar vom Verwendbarkeitsnachweis
(z.B. AbP) erfasst sind. Die GS bietet dem Anwender eine unterstiitzende, fachkundige Beurteilung
von Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen fiir die Erklarung von nichtwesentlichen Abweichungen,
welche gemaR der Landesbauordnungen zuldssig sind. Die als nicht wesentlichen Abweichungen
vom Verwendbarkeitsnachweis bewerteten Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen sind mit der
abnehmenden Stelle fiir den Brandschutz abzustimmen.
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UBEREINSTIMMUNGSERKLARUNG
DES HERSTELLERS DES BAUTEILS

Name und Anschrift des Unternehmens,

das die Konstruktion erstellt hat
(Hersteller/Fachunternehmer):

Baustelle/Objekt/Gebaude:

Datum der Herstellung:

freitragende Unterdecke

Bauteilbezeichnung (z.B. Schachtwand):

F 90-A v.o. bzw. v.u.
Feuerwiderstandsklasse des erstellten Bauteils:

SD59 Al
Hiermit wird bestatigt, dass die zuvor genannte Siniat Konstruktion

hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen

Prufzeugnisses (abP)/der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ)/der Europaisch Technischen Zulassung (ETA)

NF. P-SACO02/111-896

sowie den Verarbeitungsvorschriften der Etex Building Performance GmbH hergestellt und eingebaut wurde.

I:l Esist eine Abweichung zum zuvor genannten Verwendbarkeitsnachweis vorhanden:

als gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Materialprufanstalt bzw.
GA-2017/106-Ap /

eines autorisierten Ingenieurbtros fur Brandschutz Nr.

|:| als separate Beschreibung der Abweichung durch den Fachunternehmer (nwA)

FUr die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. Tragkonstruktion,
Verbindungsmittel oder Dammstoff) wird dies ebenfalls bestatigt, aufgrund*

I:I der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichn Prufzeugnisses

I:l eigener Kontrollen

|:| entsprechend schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

* zutreffendes bitte ankreuzen

Hinweis: Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Ort, Datum, Stempel/Unterschrift
Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehorde
auszuhandigen.

KONTAKT
E-Mail: anwendungstechnik@siniat.com et

www.siniat.de
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Allgemeines bauaufsichtliches Priufzeugnis
Nr. P-SACO02/111-896

vom 3. April 2023
1. Ausfertigung

Gegenstand:

entsprechend:

Antragsteller:

Geltungsdauer
bis:

Bearbeiterin:

Bauart zur Errichtung einer freitragenden Unterdeckenkon-
struktion (Unterdecke allein) mit einer Beplankung mit Gips-
platten Siniat Flamtex Al der Feuerwiderstandsklasse F 90
gemal DIN 4102-2: 1977-09 [1] bei einseitiger Brandbean-
spruchung von der Unterdecken-Unterseite bzw. der Unter-
decken-Oberseite (Zwischendeckenbereich) in Abhangigkeit
der konstruktiven Ausfiihrung der Unterdeckenkonstruktion.

der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
NRW (VV TB NRW) vom 15. Juni 2021 (MBI. NRW. 2021 S.
444, geandert durch Runderlass vom 17. Juli 2022 (MBI.
NRW. 2022 S. 654)) in Verbindung mit der MVV TB, Ausgabe
2021/1 und der Anlage (SMBI. NRW 2323)

Teil C4, Ifd. Nr. C 4.1 — Bauarten zur Errichtung von Unterde-
cken, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer
gestellt werden.

Etex Building Performance GmbH
Geschaftsbereich Siniat
Scheifenkamp 16

40878 Ratingen

2. April 2028

Maria Gépel, M.Sc.

MFPA Leipzig GmbH

Gesellschaft fir Materialforschung
und Prufungsanstalt far
das Bauwesen Leipzig mbH

Prif-, Uberwachungs- und Zerti-
fizierungsstelle fur Baustoffe, Bau-
produkte und Bausysteme

Anerkannt nach Landesbauord-
nung (SAC02), notifiziert nach
Bauprodukten-

verordnung (NB 0800)

Geschéftsbereich Il

Baulicher Brandschutz
Geschéftsbereichsleiter:
Dipl.-Ing. Michael Juknat

Tel.: +49 (0) 341-6582-134
Fax: +49 (0) 341-6582-197
brandschutz@mfpa-leipzig.de

Arbeitsgruppe 3.2
Brandverhalten von Bauarten und
Sonderkonstruktionen

Ansprechpartner*in:
M.Gépel, M.Sc.

Tel.: +49 (0) 341-6582-209
m.goepel@mfpa-leipzig.de

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der obenge-
nannte Gegenstand nach den Landesbauordnungen anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt das allgemeine bauauf-
sichtliche Prufzeugnis Nr. P-SAC02/111-896 vom 03. April 2018.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis Nr. P-SAC02/111-896 wurde erst-
mals am 03. April 2018 ausgestellt.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 14 Seiten und 2 Anlagen.

Dieses Dokument darf nur ungekurzt vervielfaltigt und veréffentlicht werden. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schrift-

form mit Ori%nalunterschriﬁen und Oriﬂnalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschéftsbedin-

gungen (AGB) der MFPA Leipzig Gmb

SACHSEN

InnovationsPark-Bautechnik- Leipzig/Sachsen

Geschaftsfiihrer:
Dr.-Ing. habil. J6rg Schmidt

MFPA Leipzig GmbH

InnovationsPark « Bautechnik « Leipzig/Sachsen
Hans-Weigel-StraB3e 2B

D-04319 Leipzig

www.mfpa-leipzig.de
kontakt@mfpa-leipzig.de

Bankverbindung:

Sparkasse Leipzig

IBAN: DE47 8605 5592 1100 5607 81
BIC: WELADESLXXX

Handelsregister:

Amtsgericht Leipzig HRB 17719
USt.-ID Nr.: DE 813200649
Steuer-Nr.: 232/109/03224

Tel. +49 (0) 341 6582-0
Fax +49 (0) 341 6582-135
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfuihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis, un-
beschadet weitergehender Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Anwender
der Bauart in Form von Kopien zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das
allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anfor-
derung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis-
ses zur Verfugung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Vertffentlichung bedarf der Zustimmung der Prifstelle Gesellschaft fir Materi-
alforschung und Prifungsanstalt fir das Bauwesen Leipzig mbH. Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen.
Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis ,Von
der Gesellschaft fir Materialforschung und Prifungsanstalt fir das Bauwesen Leipzig mbH
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kdnnen nachtraglich ergénzt und geandert wer-
den, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des Nach-
weises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis).
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1.1.1.

1.1.2.

1.2

1.2.1.

1.2.2.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich des allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnisses

Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Anwendung von
freitragenden Unterdeckenkonstruktionen, die in Abhangigkeit ihrer konstruktiven Ausfiihrung
bei Brandbeanspruchung von unten (Unterdecken-Unterseite) als ,Unterdecke allein® bzw. in
Abhangigkeit ihrer konstruktiven Ausfliihrung bei Brandbeanspruchung von oben als ,Unterde-
cke allein® der Feuerwiderstandsklasse F 90, Benennung F 90-A nach DIN 4102-2: 1977-09
[1], angehdren.

An die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefiihrte Bauart werden Anfor-
derungen an die Feuerwiderstandsdauer geman der Verwaltungsvorschrift Technische Bau-
bestimmungen NRW (VV TB NRW) vom 15. Juni 2021 (MBI. NRW. 2021 S. 444, geandert
durch Runderlass vom 17. Juli 2022 (MBI. NRW. 2022 S. 654)) in Verbindung mit der MVV TB,
Ausgabe 2021/1 und der Anlage (SMBI. NRW 2323) Teil C4, Ifd. Nr. C 4.1 gestellt.

Die freitragenden Unterdeckenkonstruktionen bestehen aus Weitspanntragern (Tragkonstruk-
tion, Abschnitt 4.3.1 bzw. 4.4.1), welche in Abhangigkeit der konstruktiven Ausfuhrung mit
20 mm dicken Gipsplatten Siniat Flamtex Al (Typ GM-FH2 geman DIN EN 15283-1: 2009-12
[2]) beidseitig einlagig (bei Brand von oben und unten) oder zweilagig an der Unterseite (bei
Brand von unten) beplankt sind. Bei Brand von oben und unten ist die Unterdeckenkonstruktion
mit einer Dammung (Abschnitt 4.3.2) auszufiihren. Die Ausfuhrungen zu den freitragenden
Unterdeckenkonstruktionen sind in Abschnitt 4 und dessen Unterabschnitten dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses beschrieben und erlautert.

In Tabelle 3 sind die zu verwendenden Bauprodukte hinsichtlich ihrer Dicke, Rohdichte und
Baustoffklassifizierung zusammengefasst.

Anwendungsbereich

Die Klassifizierung der freitragenden Unterdeckenkonstruktion gilt bei einer Brandbeanspru-
chung von unten bzw. von oben (Zwischendeckenbereich) in Abhéngigkeit der konstruktiven
Ausfuhrung der freitragenden Unterdeckenkonstruktion gemafr Abschnitt 4.

Die Unterdeckenkonstruktion darf an Massivwand- und/oder nichttragende Trennwandkon-
struktionen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90-A angeschlossen werden:

- tragende und nichttragende, raumabschlieBende Wande aus Mauerwerk, Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton.

- nichttragende Trennwandkonstruktionen mit einer beidseitigen, symmetrischen Beklei-
dung und einer Gefachdammung, wenn erforderlich. Die Ausfiihrung der Wandkonstruk-
tion hat auf Grundlage des glltigen allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
P-SACO02/111-681 zu erfolgen. Die Bekleidung der Trennwandkonstruktionen muss hierbei
beidseitig eine Mindestbeplankungsdicke von 2 x 12,5 mm dicken Gips-Feuerschutzplat-
ten (Typ GKF gemaf DIN 18180: 2014-09 [3] und Typ DF gemafl DIN EN 520: 2009-12
[4]) aufweisen.

Fur den Anschluss der Unterdeckenkonstruktion an andere Bauteile - z. B. tragende und nicht-
tragende Trennwande anderer Bauarten - ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen
(z. B. durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis).
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1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Die die Unterdeckenkonstruktion aussteifenden und unterstiitzenden Bauteile — einschlief3lich
der dariiber liegenden Rohdecke bei Brandbeanspruchung von oben (Zwischendeckenbe-
reich) - missen mindestens die gleiche Feuerwiderstandsklasse aufweisen wie der Gegen-
stand in Abschnitt 1.1.

Die Deckenspannweite der Tragkonstruktion der freitragenden Unterdecke muss | < 4,40 m
betragen.

Die Klassifizierung wird durch tibliche Anstriche oder Beschichtungen sowie Dampfsperren bis
zu 0,5 mm Dicke nicht beeintrachtigt. Bei dickeren Beschichtungen kann die brandschutztech-
nische Wirkung der Unterdecke verloren gehen.

Die Klassifizierung gilt nicht fur zusétzlich bekleidete Unterdecken. Zusétzliche Bekleidungen
der Unterdecke - insbesondere Bekleidungen aus Metallblechen — kénnen die brandschutz-
technische Wirkung der Unterdecke aufheben.

Im Zwischendeckenbereich sind in Abhangigkeit der konstruktiven Ausfuihrung der Unterdecke
zusatzliche Dammestoffe erforderlich (siehe hierzu Abschnitt 4.3).

Die Unterdeckenkonstruktion darf wéhrend der Brandbeanspruchung nur durch ihr Eigenge-
wicht belastet werden. Im Zwischendeckenbereich verlegte Kabel, Kabelbiindel, Kabeltrassen
und ahnliches sowie Rohre, Leitungen und sonstige Installationen missen an der tragenden
Deckenkonstruktion (Rohdecke) so befestigt sein, dass die Unterdeckenkonstruktion im Klas-
sifizierungszeitraum nicht belastet wird (brandsichere Befestigung).

Die Unterdeckenkonstruktionen mit Brandbeanspruchung von unten dirfen als ,Unterdecke
allein“ gemaR Tabelle 1 ausgefuhrt werden.

Tabelle 1 Klassifizierung gemaR Tabelle 1 und Benennung (Kurzbezeichnung) gemafl Tabelle 2 von

DIN 4102-2: 1977-09 [1], jeweils fur eine Brandbeanspruchung von unten (Unterdecken-Unterseite)

Im Zwischende- Benen-
Bauart der Decken do a ckenbereich ist . nung 1
2 ; Klassifi-

[l eine - (Kurzbe-

N ; ; Dammschicht | Z'¢™"9 zeich-

Beschreibung Bezeichnung [mm] | [mm]
nung)
1 vorhanden F 90 F 90-A
- )
L,Unterdecke allein ﬁ{kzzﬂ, ¥ D)
(freitragende Unterdecken) f i i " =0 )
2 o b e nlchtd\;or:han- F 90 F 90-A

1
2)

Die Benennungen beziehen sich bei den Unterdecken nach Zeilen 1 bis 2 auf die ,Unterdecke allein®.

Beliebig
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1.2.10. Die Unterdeckenkonstruktionen mit Brandbeanspruchung von oben bzw. aus dem Zwischen-

deckenbereich dirfen als ,Unterdecke allein“ gemaf Tabelle 2 ausgefiihrt werden.

Tabelle 2 Klassifizierung gemafR Tabelle 1 und Benennung (Kurzbezeichnung) gemdR Tabelle 2 von

DIN 4102-2: 1977-09 [1], jeweils fur eine Brandbeanspruchung von oben (Zwischendeckenbereich)

Im Zwischende- Benen-
Bauart der Decken do a ckenbereich ist . | nung?
2 ; Klassifi-
g eine . (Kurzbe-
N ; ; Dammschicht | Z'¢™"9 zeich-
Beschreibung Bezeichnung [mm]| [mm]
nung)
1 vorhanden F 90 F 90-A
o 3,
~Unterdecke allein ?ﬂfm i 2
(freitragende Unterdecken) f i i " =50 .
5 b v eed. - n|chtd\;onrhan- nicht zulassig

3) Die Benennungen beziehen sich bei den Unterdecken nach Zeilen 1 bis 2 auf die ,Unterdecke allein®.
4)  Beliebig

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

Fir den Einbau wie z. B. von Revisionsklappen, Leuchten bzw. Leuchtenkasten sind weitere
Nachweise erforderlich, z. B. im Rahmen der Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses.

Fir den Einbau von Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Luftungsleitungen
(Brandschutzklappen) in der Unterdeckenkonstruktion sind weitere Nachweise erforderlich,
z. B. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Fir die Durchfiihrung von Rohrleitungen, elektrischen Leitungen, Installationskanélen, Kabel-
kanédlen oder Luftungsleitungen sind Abschottungen erforderlich, deren Feuerwiderstands-
klasse durch Priufungen nachzuweisen ist. Es sind weitere Eignungsnachweise, z. B. im
Rahmen der Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder eines allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses erforderlich.

Aus den fur die Bauart gultigen technischen Baubestimmungen (z. B. Bauordnung, Sonder-
bauvorschriften oder Richtlinien) kénnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Erleich-
terungen ergeben.

Sofern die Bauart bzw. Teile der Bauart fur Teile baulicher Anlagen verwendet werden soll, an
die weitere Anforderungen (z.B. bezuglich des Warmeschutzes, des Schallschutzes, des
Brandverhaltens oder der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit der Gesamtkonstruktion)
gestellt werden, ist eine gesonderte Nachweisfihrung erforderlich.

Der Antragsteller erklart, dass in der Bauart keine Produkte verwendet werden, die der Gefahr-
stoffverordnung, der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 (CLP) sowie der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 und der Chemikalien-Ozon-
schichtverordnung (D) unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (insbe-
sondere der Kennzeichnungspflicht) einhalt.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass er - sofern fur den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung Malinahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind - diese veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt
macht. Die Prifstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen der Bauprodukte
im eingebauten Zustand auf den Gesundheits- und Umweltschutz zu tberprifen.
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2 Bestimmungen fur die Bauart
2.1 Eigenschaften und Zusammenstellung
Fur die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 3 zusammengestellten Anga-
ben hinsichtlich der Bezeichnungen und der Materialkennwerte, der Klassifizierungen und des
Verwendbarkeitsnachweises. Es ist bei den verwendeten Bauprodukten darauf zu achten,
dass die dort angegebenen Verwendbarkeitsnachweise gultig sind.
Tabelle 3 Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte
Dicke Nennroh-
. Brandverhalten
Bauproduktbezeichnung (NennmaR) dichte o
3 (bauaufsichtliche Benennung)
[mm] [kg/m?]
Siniat Flamtex Al AL
GM-FH2 gemaR 12,5 ca. 900 nicht brennbar
DIN EN 15283-1: 2009-12 [2]
Siniat Flamtex Al AL
GM-FH2 gemaR 20 ca. 900 nicht brennbar
DIN EN 15283-1: 2009-12 [2]
Profile aus Stahlblech AL
gemaf DIN 18182-1: 2015-11 [10] 20,6 - nicht brennbar
bzw. DIN EN 14195: 2015-03 [11]
Rockwool Termarock 40 (Steinwolle-
Dammplatte, Schmelzpunkt > 1000°C) >50 ca. 40 . Al
. nicht brennbar
geman DIN EN 13162: 2015-04 [12]
Rockwool Trennwandplatte
Sonorock (Steinwolle Dammplatte, S Al
Schmelzpunkt > 1000 °C) 2100 ca. 30 nicht brennbar
geman DIN EN 13162: 2015-04 [12]
Siniat Spachtelmasse mind. A2
gemaf’ DIN EN 13963: 2014-09 [13] nicht brennbar
. . Al
Befestigungsmittel - - nicht brennbar
2.2 Grundlegende Prifdokumente

Die Liste der Prifdokumente, die die Grundlage zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prifzeugnisses bildet, ist bei der MFPA Leipzig hinterlegt und wird auf Anfrage den zu-
standigen Behorden zur Verfiigung gestellt.
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2.3

2.4

)

)

Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackungen, Transport und Lagerung miissen so erfolgen, dass die fur die Bauart zusam-
mengehorigen Zubehoérteile nicht mit Wasser in Beriihrung kommen, keiner erhéhten Feuch-
tigkeit ausgesetzt sind, frostfrei und vor erhéhten Temperaturbeanspruchungen, sowie vor
nicht zulassiger mechanischer Beanspruchung geschutzt werden.

Durfen die zusammengehdrigen Systembestandteile der Bauart nur in bestimmter Lage gela-
gert, transportiert oder eingebaut werden oder besteht Verwechselungsgefahr, so sind ent-
sprechende Hinweise auf dem Transportgut anzubringen.

Des Weiteren sind die Herstellerangaben zu den einzelnen Bauprodukten geman Tabelle 3 zu
beachten.

Kennzeichnung und Aufbauanleitung

Zusammengehdrige Systembestandteile zur Erstellung der Unterdeckenkonstruktion sind ein-
deutig zu kennzeichnen und zusammen zu vertreiben.

Fir die Unterdeckenkonstruktionen ist eine schriftliche Aufbauanleitung zur Verfligung zu stel-
len. Der Antragsteller dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses hat die Aufbauan-
leitung in Ubereinstimmung mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis zu
erstellen. Die Aufbauanleitung muss die fur die Unterdeckenkonstruktion relevanten Teile so-
wie die folgenden Angaben enthalten:

- Angaben zu dem konstruktiven Aufbau der Unterdeckenkonstruktion.

- Angaben zu dem Aufbau der Unterdeckenkonstruktion (z. B. Abstande der tragenden
Bauteile, Ausfiihrung der Befestigungen, Befestigungsabstande, Stol3ausfihrung, ggf.
Anschlisse an angrenzende Wénde und Decken).

- Zeichnerische Darstellungen zum konstruktiven Aufbau und Details.

Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefiihrte Bauart — freitragende
Unterdeckenkonstruktion - bedarf des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungs-
erklarung des Anwenders) nach den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift Technische Baube-
stimmungen NRW (VV TB NRW) vom 15. Juni 2021 (MBI. NRW. 2021 S. 444, geandert durch
Runderlass vom 17. Juli 2022 (MBI. NRW. 2022 S. 654)) und der Anlage zur VV TB NRW,
Ausgabe Juli 2021.

Danach muss der Anwender, der die freitragende Unterdeckenkonstruktion erstellt hat, in einer
schriftlichen Ubereinstimmungserklarung (Muster siehe Anlage 1) bestétigen, dass die von ihm
ausgefuhrte freitragende Unterdeckenkonstruktion den Bestimmungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses entspricht.

Der Anwender muss im Rahmen der Ubereinstimmungserklarung (Muster siehe Anlage 1) eine
Kontrolle etwaiger erforderlicher Kennzeichnungen der verwendeten Bauprodukte mit ihren
Ver- bzw. Anwendbarkeitsnachweisen (z.B. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen oder Européischen Technischen Bewertungen)
vornehmen.
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43.1

Bestimmungen fur die Ausfiihrung

Bestimmungen fur die ausfiihrende Firma

Die Errichtung/ der Aufbau der freitragenden Unterdeckenkonstruktion darf nur von Unterneh-
men ausgefuhrt werden, die fir diese Arbeiten nach § 55 der Bauordnung fiir das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesbauordnung BauO NRW) vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018 S. 421),
zuletzt gedndert am 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086) bzw. nach dem entsprechenden
Paragraphen der Landesbauordnung der ibrigen Bundeslander geeignet sind. Andere Unter-
nehmen dirfen den Einbau nur ausfiihren, wenn eine Einweisung des Montagepersonals
durch Fachkréfte von Unternehmen erfolgt, die auf diesem Gebiet die dazu erforderlichen Er-
fahrungen besitzen.

Die in den folgenden Abschnitten aufgefiihrten Anforderungen zu dem konstruktiven Aufbau
der freitragenden Unterdeckenkonstruktion sowie die Einhaltung der Einbaubedingungen sind
hierbei zu beachten.

Allgemeines zur Ausfuhrung der freitragenden Unterdeckenkonstruktion

Die Kennwerte der zu verwendenden Materialien sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Die frei-
tragende Unterdeckenkonstruktion mit einer Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Un-
terseite bzw. von der Unterdecken-Oberseite (Zwischendeckenbereich) ist in Abh&ngigkeit
ihrer Bauart entsprechend den folgenden Punkten auszufiihren.

In Anlage 1 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis sind zur Verdeutlichung Ho-
rizontal- und Vertikalschnitte zur Ausfihrung der freitragenden Unterdeckenkonstruktionen
aufgefthrt.

Freitragende Unterdeckenkonstruktion bei einer einseitigen Brandbeanspru-
chung von der Unterdecken-Oberseite oder Unterdecken-Unterseite

Tragkonstruktion

Die Tragprofile der freitragenden Unterdecke bilden Weitspanntrager ausgefuihrt mit C-Wand-
profilen CW 125-06 gemaR DIN 18182-1: 2015-11 [10] bzw. DIN EN 14195: 2015-03 [11]. Die
C-Wandprofile (CW-Profil) sind als Doppel-Profile mit einer maximalen Spannweite von 4,40 m
auszubilden. Hierzu sind die Profile Riicken an Rucken miteinander zu verschrauben. Die Ver-
schraubung hat mit Blechschrauben @ x L =4,8 mm x 16 mm in einem Achsabstand von
arand < 100 mm und areids < 750 mm doppelreihig zu erfolgen.

Die CW-Profile sind mit einem Achsabstand von a < 625 mm anzuordnen. Die genauen Anga-
ben zum Achsabstand sind den Abschnitten 4.3.3 und 4.3.4 zu entnehmen. Der Achsabstand
richtet sich hierbei nach der Brandbeanspruchungsrichtung. Bei einseitiger Brandbeanspru-
chung von der Unterdecken-Oberseite (Zwischendeckenbereich) betragt der Achsabstand der
CW-Profile a < 625 mm und bei einseitiger Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Unter-
seite betragt der Achsabstand der CW-Profile a < 500 mm.

Im Randbereich ist ein einzelnes CW-Profil mit der Wandkonstruktion zu verschrauben. Zu-
satzlich kann am Steg des CW-Profils (Profilriickseite) ein 20 mm dicker Siniat Flamtex Al-
Plattenstreifen ausgefuhrt werden. Der Plattenstreifen ist hierbei mit einer Breite gemaR der
Hoéhe des CW-Profils auszufiihren. Die Befestigung des Plattenstreifens erfolgt Gber die Be-
festigung des CW-Profils an der Wandkonstruktion. Das CW-Profil ist hierbei mit fir den Un-
tergrund geeigneten Verbindungsmitteln an der Wandkonstruktion zu befestigen. Fir
Massivwande missen die Verbindungsmittel (z. B. Nageldiibel) die Mindestabmessungen von
@ x L =28,0mm x 80 mm aufweisen. Der Befestigungsmittelabstand ist im Randbereich mit
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4.3.2

4.3.3

arand £ 100 mm und im Feld mit ares < 500 mm auszufuhren. Die Befestigung hat tber die
Hbéhe des CW-Profils doppelreihig zu erfolgen.

Zur Auflage der CW-Profile sind senkrecht zu deren Spannrichtung an den Wanden U-Wand-
profile UW 125-06 zu befestigen. Zusatzlich ist am Steg des U-Wandprofils (UW-Profil) an der
Profilrlickseite ein 20 mm dicker Siniat Flamtex Al-Plattenstreifen anzuordnen. Der Platten-
streifen ist hierbei mit einer Breite gemaf der Hohe des UW-Profils auszufiihren. Die Befesti-
gung des Plattenstreifens erfolgt Uber die Befestigung des UW-Profils an der
Wandkonstruktion. Das UW-Profil ist hierbei mit fiir den Untergrund geeigneten Verbindungs-
mitteln an der Wandkonstruktion zu befestigen. Fir Massivwande miissen die Verbindungs-
mittel (z. B. Nagelduibel) die Mindestabmessungen von @ x L = 8,0 mm x 80 mm aufweisen.
Der Befestigungsmittelabstand ist im Randbereich mit arand < 100 mm und im Feld mit
areld < 500 mm auszufiihren. Fiur nichttragende Trennwandkonstruktionen sind Schnellbau-
schrauben gemanR DIN EN 14566: 2009-10 [14] und DIN 18182-2: 2019-12 [15] mit den Min-
destabmessungen @ x L =3,9 mm x 55 mm (Mindesteinbindetiefe in die Metall-UK der
Trennwandkonstruktion = 10 mm) zu verwenden und mit einem Befestigungsmittelabstand von
arand < 40 mm und areids < 625 mm auszufiihren. Die Ausfihrung der Befestigung hat Uber die
Hohe der UW- bzw. CW-Profile doppelreihig zu erfolgen.

Die CW-Profile sind mit einem Untermal® von 5 mm auf den unteren Flansch der UW-Profile
aufzulegen. Zur Lagesicherung oder als Montagehilfe darf ein Vercrimpen der Flansche der
CW- mit den UW-Profilen erfolgen.

Dammung

Bei der Ausfihrung gemaf Abschnitt 4.3.3 und 4.3.4 ist zuséatzlich in dem vorliegenden Hohl-
raum (zwischen den Profilen der Tragkonstruktion) eine Mineralwolldammung (Schmelzpunkt
> 1000 °C) anzuordnen.

Bei einer Brandbeanspruchung von der Deckenunterseite ist die Mineralwollddmmung Rock-
wool Termarock 40 (Steinwolle-Dammplatte, Schmelzpunkt > 1000 °C) gemal
DIN EN 13162: 2015-04 [12] mit einer Dicke von 2 x 50 mm einzubauen. Die vorliegenden
Querfugen der Mineralwollddmmung zwischen 1. und 2. Lage sind mit einem Fugenversatz
von 500 mm zueinander auszufiihren.

Bei einer Brandbeanspruchung von der Deckenoberseite (Zwischendeckenbereich) ist die Mi-
neralwollddmmung Rockwool Trennwandplatte Sonorock (Steinwolle Dammplatte, Schmelz-
punkt > 1000 °C) gemaf DIN EN 13162: 2015-04 [10] mit einer Dicke von 100 mm (alternativ
2 x 50 mm mit einem Fugenversatz von 500 mm) einzubauen.

Die Mineralwollddmmung ist auf dem unteren Flansch der Tragkonstruktion (UW- und CW-
Profil) der freitragenden Unterdecke aufzulegen. Plattenstdf3e sind stumpf und dicht auszufih-
ren.

Bekleidung bei einer einseitigen Brandbeanspruchung von der Unterdecken-
Oberseite (Zwischendeckenbereich)

Die Beplankung der freitragenden Unterdecke hat oben und unten mit 20 mm dicken Siniat
Flamtex Al-Platten (maximale Plattenabmessungen: b x | = 1250 mm x 2000 mm) zu erfol-
gen. Der Achsabstand der Weitspanntrager ist mit a < 625 mm auszufiihren.

Vor der flachigen Bekleidung mit den 20 mm dicken Siniat Flamtex Al-Platten sind zusétzlich
auf den Flanschen der UW- und CW-Profile oben und unten = 12,5 mm dicke Abdeckstreifen
aus Siniat Flamtex Al-Platten anzuordnen. Im Randbereich sind die Abdeckstreifen mit einer
Breite von 80 mm und im Feldbereich (auf den Doppel-Profilen) mit einer Breite von 140 mm
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auszufuhren. Die Befestigung hat an den Flanschen der Profile mit Schnellbauschrauben
@ x L =3,9 mm x 25 mm und in einem Abstand von a < 250 mm doppelreihig zu erfolgen.

Auf der Oberseite der Unterdecke sind die 20 mm dicken Siniat Flamtex Al-Platten lose auf-
zulegen. Die Siniat Flamtex Al-Platten sind hierbei langs zur Spannrichtung der Weitspann-
trager zu verlegen. Die Plattenlangsfugen sind auf den Abdeckstreifen der Weitspanntrager
auszufuhren. Eine weitere Plattenbefestigung ist nicht erforderlich. Die Langs- und Querfugen
werden stumpf gestofR3en ausgefihrt. Vor dem Stol3en der Querfugen ist Siniat Spachtelmasse
gemaf DIN EN 13963: 2014-09 [13] auf der Stirnkante aufzutragen.

Die Unterseite der Unterdecke ist mit 20 mm dicken Siniat Flamtex Al-Platten zu bekleiden.
Die Siniat Flamtex Al-Platten sind hierbei ldngs zur Spannrichtung der Weitspanntrager zu
verlegen. Die Plattenlangsfugen sind auf den Abdeckstreifen der Weitspanntrager auszufih-
ren. Die Siniat Flamtex Al-Platten sind mit Schnellbauschrauben gemaf
DIN EN 14566: 2009-10 [14] und DIN 18182-2: 2019-12 [15] mit den Mindestabmessungen
von @ x L = 3,9 mm x 45 mm und in einem Abstand von a < 200 mm an den Weitspanntragern
und Randprofilen zu befestigen. Die Schnellbauschrauben sind mit einem Randabstand von
25 mm zu den Plattenfugen anzuordnen. Die Langs- und Querfugen werden stumpf gestof3en
ausgefuhrt. Alle Plattenfugen und Schraubenkdpfe der unterseitigen Plattenlage sind mit hier-
fur geeigneten Siniat Spachtelmasse gemaf? DIN EN 13963: 2014-09 [13] zu verspachteln.

Die Ausfihrung von Kreuzfugen in der oberen oder unteren Plattenlage ist nicht zuléassig. Die
Plattenquerfugen der oberseitigen Bekleidungslage sind mit einem Versatzmalf3 von = 800 mm
auszufuihren. Bei der unterseitigen Bekleidungslage sind die Plattenquerfugen mit einem Ver-
satzmalfd von = 1000 mm im Feld und = 400 mm im Randbereich auszufiihren.

Bekleidung bei einer einseitigen Brandbeanspruchung von der Unterdecken-
Unterseite

Die Beplankung der freitragenden Unterdecke hat oben und unten mit 20 mm dicken Siniat
Flamtex Al-Platten (maximale Plattenabmessungen: b x | = 1250 mm x 2000 mm) zu erfol-
gen. Der Achsabstand der Weitspanntrager ist mit a < 500 mm auszufihren.

Vor der flachigen Bekleidung mit den 20 mm dicken Siniat Flamtex Al-Platten sind zusatzlich
auf den Flanschen der UW- und CW-Profile oben und unten = 12,5 mm dicke Abdeckstreifen
aus Siniat Flamtex Al-Platten anzuordnen. Im Randbereich sind die Abdeckstreifen mit einer
Breite von 80 mm und im Feldbereich (auf den Doppel-Profilen) mit einer Breite von 140 mm
auszufuhren. Die Befestigung hat an den Flanschen der Profile mit Schnellbauschrauben ge-
man DIN EN 14566: 2009-10 [14] und DIN 18182-2: 2019-12 [15] mit den Mindestabmessun-
gen von @ xL =39 mmx25mm und in einem Abstand von a <250 mm doppelreihig zu
erfolgen.

Auf der Oberseite sind die 20 mm Siniat Flamtex Al-Platten lose aufzulegen. Die Siniat
Flamtex Al-Platten sind hierbei senkrecht zur Spannrichtung der Weitspanntrager zu verlegen.
Die Plattenquerfugen sind auf den Abdeckstreifen der Weitspanntréager auszufiihren. Eine wei-
tere Plattenbefestigung ist nicht erforderlich. Die Langs- und Querfugen werden stumpf gesto-
Ben ausgefuhrt. Vor dem StoRen der Querfugen ist Siniat Spachtelmasse gemaf
DIN EN 13963: 2014-09 [13] auf der Stirnkante aufzutragen.

Die Unterseite der Unterdecke ist mit 20 mm Siniat Flamtex Al-Platten zu bekleiden. Die Siniat
Flamtex Al-Platten sind hierbei senkrecht zur Spannrichtung der Weitspanntrager zu verlegen.
Die Plattenquerfugen sind auf den Abdeckstreifen der Weitspanntrager auszufiihren. Die Siniat
Flamtex Al-Platten sind mit Schnellbauschrauben gemaf DIN EN 14566: 2009-10 [14] und
DIN 18182-2: 2019-12 [15] mit den Mindestabmessungen von @ x L = 3,9 mm x 45 mm und in
einem Abstand von a £ 200 mm an den Weitspanntrdgern und Randprofilen zu befestigen. Die
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Schnellbauschrauben sind mit einem Randabstand von 25 mm zu den Plattenfugen anzuord-
nen.

Die Langs- und Querfugen werden stumpf gestol3en ausgefuhrt. Alle Plattenfugen und Schrau-
benkopfe der unterseitigen Plattenlage sind mit hierfir geeigneten Siniat Spachtelmasse ge-
maf DIN EN 13963: 2014-09 [13] zu verspachteln.

Die Ausflihrung von Kreuzfugen in der oberen oder unteren Plattenlage ist nicht zulassig. Die
Plattenquerfugen der oberseitigen Bekleidungslage und der unterseitigen Bekleidungslage
sind mit einem Versatzmaf3 von = 1000 mm im Feld und = 400 mm im Randbereich auszufiih-
ren.

Freitragende Unterdeckenkonstruktion bei einer einseitigen Brandbeanspru-
chung nur von der Unterdecken-Unterseite

Tragkonstruktion

Die Tragprofile der freitragenden Unterdecke bilden Weitspanntrager ausgefiihrt mit C-Wand-
profilen CW 125-06 gemaf3 DIN 18182-1: 2015-11 [8] bzw. DIN EN 14195: 2015-03 [9]. Die C-
Wandprofile (CW-Profil) sind als Doppel-Profile mit einer maximalen Spannweite von 4,40 m
auszubilden. Hierzu sind die Profile Riicken an Ricken miteinander zu verschrauben. Die Ver-
schraubung hat mit Blechschrauben @ x L =4,8 mm x 16 mm in einem Achsabstand von
arand < 100 mm und areld < 750 mm doppelreihig zu erfolgen.

Die CW-Profile sind mit einem Achsabstand von a < 625 mm anzuordnen. Die genauen Anga-
ben zum Achsabstand sind dem Abschnitt 4.4.2 zu entnehmen.

Im Randbereich ist ein einzelnes CW-Profil mit der Wandkonstruktion zu verschrauben. Zu-
satzlich kann optional am Steg des CW-Profils an der Profilriickseite ein Trennwanddichtungs-
band ausgefuhrt werden. Das CW-Profil ist hierbei mit fur den Untergrund geeigneten
Verbindungsmitteln an der Wandkonstruktion zu befestigen. Fir Massivwande mussen die
Verbindungsmittel (z. B. Schlagdiibel) die Mindestabmessungen von & 6,0 mm x 60 mm auf-
weisen. Der Befestigungsmittelabstand ist im Randbereich mit arana < 100 mm und im Feld mit
ared < 500 mm auszufiihren. Die Befestigung hat tUber die Hohe des CW-Profils doppelreihig
zu erfolgen.

Zur Auflage der CW-Profile sind senkrecht zu deren Spannrichtung an den Wanden U-Wand-
profile UW 125-06 zu befestigen. Zusatzlich ist am Steg des U-Wandprofils (UW-Profil) an der
Profilriickseite, bei Ausfliihrung eines Wandanschlusses an eine nichttragende Trennwandkon-
struktion, ein 20 mm dicker Siniat Flamtex Al-Plattenstreifen anzuordnen. Der Plattenstreifen
ist hierbei mit einer Breite = 100 mm auszufuhren. Die Befestigung des Plattenstreifens erfolgt
an dem UW-Profil mit Schnellbauschrauben gemafl? DIN EN 14566: 2009-10 [14] und
DIN 18182-2: 2019-12 [15] mit den Mindestabmessungen von @ 3,9 mm x 35 mm in einem
Befestigungsmittelabstand von a < 625 mm. Die Befestigung des UW-Profils ist an der nicht-
tragenden Trennwandkonstruktion mit Schnellbauschrauben gemai DIN EN 14566: 2009-10
[14] und DIN 18182-2: 2019-12 [15] mit den Mindestabmessungen @ 3,9 mm x 55 mm (Min-
desteinbindetiefe in die Metall-UK der Trennwandkonstruktion 2 10 mm) und mit einem Befes-
tigungsmittelabstand a < 625 mm auszufilhren. Die Befestigung hat hierbei direkt in den
Standern der nichttragenden Trennwandkonstruktion und tiber die Hohe des CW-Profils dop-
pelreihig zu erfolgen. Fir Massivwande mussen die Verbindungsmittel (z. B. Nageldubel) die
Mindestabmessungen von @ 6,0 mm x 60 mm aufweisen. Der Befestigungsmittelabstand ist
im Randbereich mit arand £ 100 mm und im Feld mit areis £ 500 mm auszufiihren. Die Befesti-
gung hat uber die Héhe des CW-Profils doppelreihig zu erfolgen.
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Die CW-Profile sind mit einem Untermal® von 5 mm auf den unteren Flansch der UW-Profile
aufzulegen. Zur Lagesicherung erfolgt ein Vercrimpen der Flansche der CW- mit den UW-Pro-
filen.

Bekleidung bei einer einseitigen Brandbeanspruchung nur von der Unterde-
cken-Unterseite

Die Bekleidung der freitragenden Unterdecke hat unten mit 2 x 20 mm dicken Siniat Flamtex
Al-Platten (maximale Plattenabmessungen: b x | = 1250 mm x 2000 mm) zu erfolgen. Die Si-
niat Flamtex Al-Platten sind hierbei parallel zur Spannrichtung der Weitspanntrdger zu verle-
gen. Der Achsabstand der Weitspanntrager ist mit a < 625 mm auszufiihren.

Die Befestigung der inneren Plattenlage (1. Plattenlage) hat direkt in der Tragkonstruktion der
Unterdecke mit Schnellbauschrauben @ x L = 3,9 mm x 35 mm und in einem Befestigungsmit-
telabstand von a < 500 mm zu erfolgen. Die Schnellbauschrauben sind mit einem Randab-
stand von 25 mm zu den Plattenfugen anzuordnen.

Die Befestigung der auf3eren Plattenlage (2. Plattenlage) hat durch die innere Plattenlage di-
rekt in  der  Tragkonstruktion der  Unterdecke mit  Schnellbauschrauben
@ x L =3,9 mm x 55 mm und in einem Befestigungsmittelabstand von a £ 200 mm zu erfolgen.
Die Schnellbauschrauben sind mit einem Randabstand von 25 mm zu den Plattenfugen anzu-
ordnen.

Die Ausfuihrung von Kreuzfugen in den einzelnen Plattenlagen sowie unter den beiden Plat-
tenlagen ist nicht zulassig. Die Querfugen der inneren und &uf3eren Plattenlage sind mit einem
Versatzmal von = 1000 mm im Feld und =400 mm im Randbereich auszufiihren. Der Fu-
genversatz zwischen der inneren und aul3eren Plattenlage zueinander:

- ist bei den Plattenquerfugen mit a = 500 mm und

- bei den Langsfugen mit einem Abstand von a = 625 mm (bei Randfeldern sind kleinere
Langsfugenabstande zuléassig) auszufuhren.

Die Plattenlangsfugen sind hierbei immer auf den Weitspanntréagern auszufihren.

Alle Plattenfugen und Schraubenképfe der inneren als auch der au3eren Plattenlage sind mit
hierfir geeigneten Siniat Spachtelmasse gemafi DIN EN 13963: 2014-09 [13] zu verspachteln.

Anschlisse und Ausbildung der Randanschlussfuge

Die Anschliisse der CW- und UW-Profile im Randbereich sind gemafl den Angaben in den
Abschnitten 4.3.3, 4.3.4 und 4.4.2 auszufihren.

Bei der Tragkonstruktion gemal Abschnitt 4.3 sind die lose oben aufgelegten Platten dicht an
der Wandkonstruktion anzulegen. Die unterseitige Bekleidung kann direkt (dicht) an der Wand-
konstruktion oder mit einer < 15 mm breiten Schattenfuge ausgefiihrt werden. Zusatzlich ist
bei der Ausfihrung des direkten Wandanschlusses bei der unterseitigen Bekleidung dieser
Wandanschluss mit Siniat Spachtelmasse gemaf DIN EN 13963: 2014-09 [13] zu verspach-
teln.

Bei der Ausfihrung einer zweilagigen Bekleidung nur an der Unterseite der Tragkonstruktion,
ist der seitliche Wandanschluss direkt (dicht) an der Wandkonstruktion auszufiihren. Zusatzlich
ist dieser Anschluss mit Siniat Spachtelmasse gemaR DIN EN 13963: 2014-09 [13] zu ver-
spachteln.
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Bestimmungen fiir die Nutzung und Wartung

Die Brandschutzwirkung der freitragenden Unterdeckenkonstruktion bei einseitiger Brandbe-
anspruchung von der Unterdecken-Unterseite bzw. der Unterdecken-Oberseite (Zwischende-
ckenbereich) in Abhangigkeit der konstruktiven Ausfuhrung der Unterdeckenkonstruktion ist
auf Dauer nur sichergestellt, wenn diese stets in ordnungsgeméaRen Zustand gehalten wird
(z. B. keine mechanische Beschadigung).

Im Falle des Austausches beschadigter oder zerstérter Bestandteile der freitragenden Unter-
deckenkonstruktion bei einseitiger Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Unterseite bzw.
der Unterdecken-Oberseite (Zwischendeckenbereich) in Abhéngigkeit der konstruktiven Aus-
fuhrung der Unterdeckenkonstruktion ist darauf zu achten, dass die neu zu verwendenden Ma-
terialien sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 17 der Bauordnung fiir
das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung BauO NRW) vom 21. Juli 2018 (GV. NRW.
2018 8. 421), zuletzt geadndert am 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086) sowie auf Grund-
lage der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VW TB NRW) vom
15. Juni 2021 (MBI. NRW. 2021 S. 444, geandert durch Runderlass vom 17. Juli 2022 (MBI.
NRW. 2022 S. 654)) in Verbindung mit der MVV TB, Ausgabe 2021/1 und der Anlage (SMBI.
NRW 2323) Teil C4, Ifd. Nr. C 4.1 erteilt.

In den Landesbauordnungen der (brigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundla-
gen enthalten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Ausstellung Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gesellschaft fur Materialforschung
und Prufungsanstalt fur das Bauwesen Leipzig mbH, Hans-Weigel-Strale 2b, 04319 Leipzig
einzulegen.

MafRgeblich fur die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs der Wi-
derspruchsschrift bei der Gesellschaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt fur das Bau-
wesen Leipzig mbH.
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Anlagenverzeichnis

Anlage 1  Muster fur Ubereinstimmungserklarung

Anlage 2 Schematischer Aufbau der Unterdeckenkonstruktion (als grafische Darstellung)

Normen und Richtlinien

[1]

2]

[3]
[4]
[5]

[6]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

DIN 4102-2: 1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Bauteile: Begriffe, Anfor-
derungen und Prufungen

DIN EN 15283-1: 2009-12 Faserverstarkte Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Priifver-
fahren - Teil 1: Gipsplatten mit Vliesarmierung

DIN 18180: 2014-09 Gipsplatten - Arten und Anforderungen
DIN EN 520: 2009-12 Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren

DIN EN 1992-1-1: 2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 13986: 2015-06 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Be-
wertung der Konformitat und Kennzeichnung

DIN EN 1992-1-1/A1: 2015-03 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1992-1-1/NA: 2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allge-
meine Bemessungsregeln und Regeln flr den Hochbau

DIN EN 1992-1-1/NA/A1: 2015-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-
code 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau; Anderung Al

DIN 18182-1: 2015-11 Zubehor fur die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus Stahl-
blech

DIN EN 14195: 2015-03 Metall-Unterkonstruktionsbauteile fir Gipsplatten-Systeme; Begriffe,
Anforderungen und Prifverfahren

DIN EN 13162: 2015-04 Warmedammstoffe fir Gebaude - Werkmafig hergestellte Produkte
aus Mineralwolle, Spezifikation

DIN EN 13963: 2014-09 Materialien fur das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe,
Anforderungen und Prifverfahren

DIN EN 14566: 2009-10 Mechanische Befestigungsmittel fir Gipsplattensysteme - Begriffe,
Anforderungen und Prufverfahren

DIN 18182-2: 2019-12 Zubehor fur die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 2: Schnellbau-
schrauben, Klammern und Néagel

Weitere Literatur

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW) vom 15. Juni 2021 (MBI.
NRW. 2021 S. 444, geéndert durch Runderlass vom 17. Juli 2022 (MBI. NRW. 2022 S. 654)) in Verbin-
dung mit der MVV TB, Ausgabe 2021/1 und der Anlage (SMBI. NRW 2323).

Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung BauO NRW) vom 21. Juli 2018
(GV. NRW. 2018 S. 421), zuletzt ge&ndert am 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086).

Die Verweise auf Normen und Richtlinien beziehen sich auf die zum Ausstellungszeitpunkt dieses All-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses jeweils giltige Fassung einschlieRlich der jeweilig giltigen
Anderungen und Erganzungen.
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Anlage 1
Muster fir Ubereinstimmungserklarung

— Name und Anschrift des Unternehmens, dass die freitragende Unterdeckenkonstruktion bei einsei-
tiger Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Unterseite bzw. der Unterdecken-Oberseite (Zwi-
schendeckenbereich) in Abhangigkeit der konstruktiven Ausfuhrung der Unterdeckenkonstruktion
mit einer Bekleidung aus Siniat Flamtex Al—Platten hergestellt hat:

— Bauvorhaben:
— Zeitraum der Herstellung:

— Feuerwiderstandsklasse: F 90 bei einseitiger Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Unter-
seite bzw. der Unterdecken-Oberseite (Zwischendeckenbereich)?

Hiermit wird bestatigt, dass die freitragende Unterdeckenkonstruktion bei einseitiger Brandbeanspru-
chung von der Unterdecken-Unterseite bzw. der Unterdecken-Oberseite (Zwischendeckenbereich) in
Abhéngigkeit der konstruktiven Ausfiihrung der Unterdeckenkonstruktion hinsichtlich aller Einzelheiten
fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis-
ses P-SACO02/111-896 der Gesellschaft fir Materialforschung und Prufanstalt fir das Bauwesen Leipzig
mbH vom 3. April 2023 hergestellt sowie nach den Vorgaben, die der Antragsteller dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses fir die Konstruktion bereitgestellt hat, hergestellt und aufgebaut

wurde.

Fur die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte wie [z. B. Tragkonstruktion, Verbin-

dungsmittel und Dammestoff] wird dies ebenfalls bestatigt aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses®

— eigener Kontrollen”

— entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die
der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat?

Ort, Datum

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustéandige Bauaufsichtsbehorde auszuhéndigen.)

*) Nichtzutreffendes streichen
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Anlage 2  Zeichnerische Darstellung des konstruktiven Aufbaus der freitragenden Unterdeckenkon-
struktionen

Siniat Flamtex A1, d = 20 mm
(max. Abmessungen 2000 mm x 1250 mm)

Plattenstreifen aus Siniat Flamtex A1, d = 12,5 mm
Plattenstreifen aus Siniat Flamtex A1, d = 20 mm

Siniat Spachtelmasse

Mineralwolle, d = 2 x 50 mm, Fugen versetzt

U-Wandprofil 40/125/40 x 0,6 mm (UW 125)

C-Wandprofil 50/123,8/50 x 0,6 mm (CW 125)

Vercrimpung der U-Wandprofile und C-Wandprofile (@ und@)
Schnellbauschraube TN 3,9 x 55 mm, Abstand < 500 mm

Schnellbauschraube TN 3,9 x 45 mm, Abstand < 200 mm

-
-

P ERRRAPPRAPOAAOMO O

Schnellbauschraube FN @ 3,9 mm, Abstand < 625 mm

2 3
N

Schnellbauschraube FN @ 3,9 mm, Abstand < 200 mm

w

Schnellbauschraube TN 3,9 x 35 mm, Abstand < 200 mm

Schnellbauschraube TN 3,9 x 25 mm, Abstand < 250 mm

-

Nageldiibel 8 x 80 mm, Abstand < 500 mm
Blechschraube BS 24,8 x 16, Abstand < 750 mm

Metallstanderwand geman Abschnitt 1.2.2

Bild A1/ 1 Positionsliste/Legende fiir alle nachfolgenden Darstellungen
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Brandbeanspruchung von oben
Schematische Darstellung, Isometrie

Alle MaRe in mm

Bild A1/ 2 Freitragende Unterdecke mit Siniat Flamtex Al-Platte der Feuerwiderstandsklasse F90 — einseitige
Brandbeanspruchung nur von oben (Ausfiihrung gemaf Abschnitt4.3.3): Isometrie
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seitlicher Anschluss an Massivwand
80 ;

o
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o
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_Zﬁk 14)N\10)N(2 D1
" Schattenfuge
seitlicher Anschluss an Metallstanderwand
80 ,
TS - =T X2 14)(6 8 16 5 1
o
[}

Alle MaRe in mm

Bild A1/ 3 Freitragende Unterdecke mit Siniat Flamtex Al-Platte der Feuerwiderstandsklasse F90 — einseitige
Brandbeanspruchung nur von oben (Ausfiihrung gemar Abschnitt4.3.3): Seitliche Anschlisse an Mas-
siv- und Metallstéanderwéande
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stirnseitiger Anschluss an Massivwand

80 :
OISO, OO OTOseTeaTeTeTe%e,
IAARRRILS o
Sretetetetetetatetatetetets TN
! —v =X
' |
- |
| wn o
g 2
!
|
|
_[QA‘-
—_
o
N
‘@c E \G)
PlattenstéRe und Abstand C-Wandprofile
L 140 | , 140 L
D@D Ga D C
[ |
1 ' 1
ST 3 5 p o
bORSRIIIN &% o
ROLHE0L0 02020 1200000 Q0L 0LeR0 202000200 —
|/ VaVaVa \J N/ Va4 NN -
BRREARIIPLRRIARKA o
]

'
13 %
|

| I
| vvv‘vvvvvv“v,vvvvvvvv — A0
S M
QSRR L AREKEICKKKL <
aeoireraterareras susselitoleteledoirtoescrarorets AN
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Bild A1/ 4  Freitragende Unterdecke mit Siniat Flamtex Al-Platte der Feuerwiderstandsklasse F90 — einseitige
Brandbeanspruchung nur von oben (Ausfiihrung geman Abschnitt4.3.3): Stirnseitiger Anschluss, Pro-
filabstéande
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Brandbeanspruchung von oben und unten
Schematische Darstellung, Isometrie

Alle MaRRe in mm

Bild A1/ 5 Freitragende Unterdecke mit Siniat Flamtex Al-Platte der Feuerwiderstandsklasse F90 — einseitige
Brandbeanspruchung von unten oder oben (Ausfuhrung gemaf Abschnitt 4.3.4): Isometrie
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seitlicher Anschluss an Massivwand
80 ”
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-—{14 10 2 1

seitlicher Anschluss an Metallstanderwand
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190

14 ) (102 1

Alle Mae in mm

Bild A1/ 6 Freitragende Unterdecke mit Siniat Flamtex Al-Platte der Feuerwiderstandsklasse F90 — einseitige
Brandbeanspruchung von unten oder oben (Ausfiihrung geméaR Abschnitt 4.3.4): Seitliche Anschliisse
an Massiv- und Metallstdanderwande
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stirnseitiger Anschluss an Massivwand
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Bild A1/ 7 Freitragende Unterdecke mit Siniat Flamtex Al-Platte der Feuerwiderstandsklasse F90 — einseitige
Brandbeanspruchung von unten oder oben (Ausfihrung geméafR Abschnitt 4.3.4): Stirnseitiger An-

schluss, Profilabstande



H MFPA Leipzig GmbH P-SAC02/111-896 Anlage 2

I Geschaftsbereich HlI: Baulicher Brandschutz vom 3. April 2023 Seite 8 von 10

Brandbeanspruchung von unten
Schematische Darstellung, Isometrie

Alle MalRe in mm

Bild A1/ 8 Freitragende Unterdecke mit Siniat Flamtex Al-Platte der Feuerwiderstandsklasse F90 — einseitige
Brandbeanspruchung nur von unten (Ausfuihrung gemafn Abschnitt 4.4): Isometrie und Positionsliste
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Bild A1/9 Freitragende Unterdecke mit Siniat Flamtex Al-Platte der Feuerwiderstandsklasse F90 — einseitige
Brandbeanspruchung nur von unten (Ausfuihrung geméaR Abschnitt 4.4): Seitliche Anschlisse an Mas-
siv- und Metallstanderwande
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stirnseitiger Anschluss an Massivwand
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Bild A1/ 10 Freitragende Unterdecke mit Siniat Flamtex Al-Platte der Feuerwiderstandsklasse F90 — einseitige
Brandbeanspruchung nur von unten (Ausfiihrung gemar Abschnitt 4.4): Stirnseitiger Anschluss, Fu-
genversatz, Profilabstand
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Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA-2017/106-Ap vom 01.06.2018

Auftraggeber: Etex Building Performance GmbH
Frankfurter Landstralie 2 - 4

61440 Oberursel

Auftrag vom: 19.10.2017

Auftragszeichen: Hr. The-Dzu-Nguyen

Auftragseingang 19.10.2017

Inhalt des Auftrags: Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von Ausfiihrungs- und

Anschlussdetails bei freitragenden Unterdeckenkonstruktionen als ,Unter-
decke allein” bei Brandbeanspruchung der Unterdecken-Unterseite bzw. bei
Brandbeanspruchung der Unterdecken-Oberseite (Zwischendeckenbe-
reich) bezuglich der Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw.
F 90 gemaf DIN 4102-02: 1977-09.

Bauvorhaben: Diese gutachterliche Stellungnahme soll grundsétzlich fir Bauvorhaben in
der Bundesrepublik Deutschland gelten

Diese gutachterliche Stellungnahme umfasst 22 Seiten und 26 Anlagen.
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1 Auftrag und Anlass

Mit Schreiben vom 19.10.2017 wurde die IBB GmbH, GroR Schwillper, durch die Siniat GmbH (heute
Etex Building Performance GmbH), Oberursel, beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zum
Brandverhalten von Ausfiihrungs- und Anschlussdetails von freitragenden Unterdeckenkonstruktionen,
die als ,Unterdecke allein® bei Brandbeanspruchung der Unterdecken-Unterseite bzw. der Unterde-
cken-Oberseite (Zwischendeckenbereich) in Abhangigkeit vom Konstruktionsaufbau in die Feuerwider-
standsklasse F 30 bzw. F 90 gemaf DIN 4102-02: 1977-09 eingestuft werden sollen, zu erarbeiten.

Die gutachterliche Stellungnahme wird notwendig, da die Ausfiihrung der Details aus formalen Griinden
nicht im Rahmen von allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen allgemeingliltig geregelt werden

kann.

2 Brandschutztechnische Anforderungen

Die freitragende Unterdecke mit Metallunterkonstruktion muss in Abhangigkeit vom konstruktiven Auf-
bau mit einer Beplankung aus Flamtex A1 Platten in Verbindung mit ihren Ausfiihrungs- und An-
schlussdetails Uber eine Brandbeanspruchungsdauer von mindestens 30 Minuten bzw. 90 Minuten ge-
wahrleisten, dass die Tragfahigkeit der Konstruktion erhalten bleibt, keine unzuléssigen Temperaturer-
héhungen Uber die Anfangstemperatur auf der dem Feuer abgekehrten Seite auftreten und dass der

Raumabschluss gewahrt bleibt.

3 Unterlagen und Grundlagen der gutachterlichen Stellungnahme
Die gutachteriiche Stellungnahme fiir die Ausfiihrungs- und Anschlussdetails der freitragenden Unter-
deckenkonstruktionen mit einer Metallunterkonstruktion und Bekleidung aus Flamtex A1-Platten erfolgt

auf der Grundlage:

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-SAC-02/111-896 (iber eine freitragende Un-
terdeckenkonstruktion mit einer Beplankung mit Gipsplatten Siniat Flamtex A1 der Feuerwider-
standsklasse F 90 gemaf DIN 4102-2: 1977-09 bei einseitiger Brandbeanspruchung von der Unter-
decken-Unterseite bzw. der Unterdecken-Oberseite (Zwischendeckenbereich), als ,Unterdecke al-
lein®, ausgestellt auf die Etex Building Performance GmbH, Oberursel,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-2100/756/17-MPA BS Uber freitragende
Unterdecken der Feuerwiderstandsklasse F 30 gemaR DIN 4102-02: 1977-09 bei einseitiger Brand-
beanspruchung von oben (Zwischendeckenbereich) bzw. von unten (Unterdecken-Unterseite) als
~Unterdecke allein®, ausgestellt auf die Etex Building Performance GmbH, Oberursel,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-3662/294/10-MPA BS (iber freitragende
Unterdeckenkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F 90 geman DIN 4102-02: 1977-09 bei ein-
seitiger Brandbeanspruchung von oben (Zwischendeckenbereich) bzw. von unten (Unterdecken-
Unterseite) als ,Unterdecke allein®, ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3437/2436-MPA BS Uber Unterdecken der
Feuerwiderstandsklasse F 30 gemaR DIN 4102-02: 1977-09 bei einseitiger Brandbeanspruchung
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von oben (Zwischendeckenbereich) bzw. von unten (Unterdecken-Unterseite) als ,Unterdecke al-
lein®, ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

- des Untersuchungsberichtes Nr. 1101/479/18 — Bod (iber die Berechnung der freien Stlitzweite von
freitragenden Unterdeckenkonstruktionen mit CW-Profilen, ausgestellt auf die Etex Building Perfor-
mance GmbH, Oberursel,

- des Untersuchungsberichtes Nr. 1101/572/18 — Bod (iber die Berechnung der freien Stiitzweite von
freitragenden Unterdeckenkonstruktionen mit UA-Profilen, ausgestelit auf die Etex Building Perfor-
mance GmbH, Oberursel,

- des Prifberichtes Nr. PB 3.2/16-293-1A der MFPA Leipzig vom 29.01.2018 {iber die Priifung einer
freitragenden Unterdeckenkonstruktion mit zweilagiger Bekleidung aus d = 20 mm dicken viiesum-
mantelten Gipsplatten Siniat ,Flamtex A1“ auf Brandverhalten gemafR DIN EN 1363-1: 2012-10 in
Verbindung mit DIN EN 1364-2: 1999-10 bei einer thermischen Beanspruchung nach der Einheits-
Temperaturzeitkurve (ETK) sowie einseitiger Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Unter-
seite, ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

- des Priifberichtes Nr. PB 3.2/16-194-2A der MFPA Leipzig vom 29.01.2018 Uber die Feuerwider-
standspriifung einer freitragenden Unterdeckenkonstruktion mit symmetrischer Beplan-
kung/Bekleidung aus d = 20 mm dicken vliesummantelten Gipsplatten Siniat ,Flamtex A1“ sowie
Anschluss der Unterdecke an eine Trennwand auf Brandverhalten gemaR DIN EN 1364-2: 1999-10
in Verbindung mit DIN EN 1363-1: 2012-10 bei einer thermischen Beanspruchung nach der Einheits-
Temperaturzeitkurve (ETK) sowie einseitiger Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Oberseite,
ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

- des Priifberichtes Nr. 2100/068/17 —Sob vom 05.05.2017 der MPA Braunschweig (iber die Prifung
einer freitragenden Unterdeckenkonstruktion, bestehend aus Weitspanntrdgern und einer 15 mm
dicken Beplankung aus Siniat Gipsplatten ,Prototyp“ sowie einem Trennwandanschluss zur Ermitt-
lung der Feuerwiderstandsdauer der ,Unterdecke allein” bei Brandbeanspruchung der Deckenober-
seite (Zwischendeckenbereich) nach DIN EN 1364-2: 1999-10 in Verbindung mit DIN EN 1363-1:
2012-10, ausgestelit auf die Siniat GmbH, Oberursel,

- des Prifberichtes Nr. 2100/684/17 —Cho vom 27.11.2017 der MPA Braunschwieg Uber die Priifung
einer freitragenden Unterdeckenkonstruktion, bestehend aus Weitspanntragern und einer 15 mm
dicken Beplankung aus Siniat Gipsplatten ,Prototyp” sowie einem Trennwandanschluss zur Ermitt-
lung der Feuerwiderstandsdauer der ,Unterdecke allein” bei Brandbeanspruchung der Unterdecken-
unterseite, ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

- der DIN 4102-02: 1977-09,
- der DIN 4102-04: 2016-05,
- der DIN 18 181: 2008-10 und

- der Spannweitentabellen, Schemazeichnungen und Positionsliste der Etex Building Performance
GmbH (siehe Anlagen 1 - 26).

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fiir die Unter-
deckenkonstruktionen giiltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauordnung
bzw. den Vorschriften fiir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen ergeben - z. B.

Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liiftungstechnik o. &.

Das brandschutztechnische Ggs_‘gtm}’%qq{ept von Gebé&uden ist nicht Gegenstand dieser gutachterli-

chen Stellungnahme. 7 . - VAN
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Neben diesen Unterlagen flieBen umfangreiche brandschutztechnische Erfahrungen des Verfassers
dieser gutachterlichen Stellungnahme an Unterdeckenkonstruktionen der Etex Building Performance
(ehem. Siniat GmbH) in die brandschutztechnische Beurteilung mit ein. Die etwa 30-jahrige Berufser-
fahrung wurde durch den Verfasser dieser gutachterlichen Stellungnahme im Rahmen der Tatigkeit bei
der MPA Braunschweig als Sachbearbeiter sowie als Priif- und Uberwachungsstellenleiter gewonnen.

4 Beschreibung der zu beurteilenden Anschluss- und Ausfiihrungsdetails

In dieser Bewertung wird nur auf die brandschutztechnisch relevanten bzw. abweichenden Anschluss-

und Ausflinrungsvarianten der Unterdeckenkonstruktionen eingegangen. Ergdnzend zu den Unterde-

ckenkonstruktionen gemaR den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen Nr. P-2100/756/17-

MPA BS und Nr. P-3437/2436-MPA BS (F 30-Unterdecken) bzw. Nr. P-SAC-02/111-896 und Nr. P-

3662/294/10-MPA BS (F 90-Unterdecken), sollen folgende Details brandschutztechnisch bewertet wer-

den:

- Zusétzliche Spannweiten in Abhdngigkeit der gewéhlten Profile (CW-Profile bzw. UA-Profile) auf
Grundlage statischer Berechnungen (Abschnitt 4.1),

- Schraubenabstdnde und Fugenversatz der PlattenstéfRe (Abschnitt 4.2),

- Bewegungsfugen (Abschnitt 4.3),

- Bertuicksichtigung von Zusatzlasten (Abschnitt 4.4),

- Deckenverspriinge/Deckenschotts (Abschnitt 4.5),

- Mittelabhdngung (Abschnitt 4.6),

- Spannrichtungswechsel (Abschnitt 4.7),

- Einbauten (Abschnitt 4.8),

- Revisionsoéffnungsverschliisse (Abschnitt 4.8.2),

- Einbauleuchten / Beleuchtungskérpern (Abschnitt 4.8.3),

- Wandanschlisse (Abschnitt 4.9),

- Durchfiihrung von Einzelkabeln, Gewindestangen und Sprinklerleitungen (Abschnitt 4.10).

Nachfolgend werden nur die in brandschutztechnischer Hinsicht wichtigen Anschluss- und Ausfiih-

rungsvarianten beschrieben. Die brandschutztechnischen Beurteilungen erfolgen in Abschnitt 5.

Der konstruktive Unterdeckenaufbau der Unterdecken entspricht ansonsten den allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnissen Nr. P-2100/756/17-MPA BS und Nr. P-3437/2436-MPA BS (F 30-Unterde-
cken), bzw. den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen Nr. P-SAC-02/11l-896 und Nr. P-
3662/294/10-MPA BS (F 90-Unterdecken).

Weitere konstruktive Details zu Unterdeckenkonstruktlon sind den Anlagen 1 — 26 zu entnehmen, so

dass auf eine welte,re Bﬁsehrelbung ver2|chtet werden kann.

N
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41 Zusétzliche Spannweiten

Abweichend von den Angaben im allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis sollen in Abhéngigkeit
der gewahlten Weitspanntrégerprofile (CW-/UA-Profile), der Bekleidung der Unterdecke, der ggf. vor-
handenen Zusatzlasten und der jeweiligen freitragenden Unterdeckenkonstruktionen die in den Anla-
gen 1 -6 aufgefiihrten maximalen Spannweite der Unterdeckenkonstruktion zulédssig sein.

Die Bemessung der maximal zuldssigen Spannweiten erfolgt auf Basis der im Abschnitt 3 genannten
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisse bestétigten Spannweiten sowie ProfilgroRen und der sich
hieraus unter Berlicksichtigung bei den Brandpriifungen ausgefiihrten Deckenkonstruktion ergebenden
Profilverformung. Fir die in Anlagen 1 — 6 ermittelten maximalen Spannweiten der Unterdeckenkon-
struktion sind die Biege- und Verformungsnachweise geman DIN 18168-1, sowie der Nachweis zur
Vermeidung von Biegedrillknicken fiur dinnwandige Profile gemaf DIN EN 1993 (Eurocode 3) berlick-

sichtigt worden.

In Anlagen 1 - 6 sind entsprechende Beispiel-Konstruktionen verschiedener Lastklassen mit bzw. ohne

Zusatzlasten aufgefiihrt.

Ist bei der freitragenden Unterdeckenkonstruktion ein Dammstoff erforderlich, so ist die Mindestdicke
des Dammstoffs geman des jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses in Abschnitt 3
zu berlicksichtigen. Werden hinsichtlich der Dicken und Rohdichten andere als in dem jeweiligen abP
aufgefiihrte nichtbrennbare Mineralwolleddmmstoffe (Schmelzpunkt > 1000°C) verwendet, so muss
das Flachengewicht der eingesetzten Ddmmstoffe mindestens dem Flachengewicht der im abP be-

nannten Dammstoffe entsprechen.

Werden Weitspanntrager mit einer Nennsteghéhe von 50 mm (CW 50; UA 50) oder 75 mm (CW 75;
UA 75), aufgrund von geringeren Spannweiten verwendet, sind die Unterdeckenkonstruktionen anstelie
der in den Abschnitt 3 genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse ggf. zu modifizieren.

Einzelheiten sind in Anlage 23 dargestellt.

Werden Weitspanntrédger mit UA-Profilen, aufgrund von erhdhten Spannweiten eingesetzt, miissen
anstelle der im allgemein bauaufsichtlichen Priifzeugnissen verwendeten UW-Randprofile, verstérkte
U-Anschlussprofile angeordnet werden. Die Materialstérke der U-Anschlussprofile betragt d = 2 mm.

Alternativ dirfen auch Anschlusswinkel eingesetzt werden.

4.2 Schraubenabstinde und Fugenversatz der PlattenstoRe

Anstelle der in den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen (siehe Abschnitt 3) angegebenen

Absténde der Befestigungsn"'\i,Ilél.,;qﬁg‘r‘f:qlternativ die Verschraubung der einzelnen Plattenlagen nach
V2 e mmg Uy N\

/

¢ ' path
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DIN 18181 erfolgen. Demzufolge soll die 1. Plattenlage mit einem Schraubabstand von < 510 mm und
die 2. Plattenlage mit einem Schraubabstand von < 170 mm befestigt werden.

Weiterhin soll anstelle der in allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen (siehe Abschnitt 3) ange-
gebenen Abstande der Fugenversatze, alternativ der Mindestversatz innerhalb, sowie zwischen den
Plattenlagen nach DIN 18181 erfolgen. Demzufolge sollen alle Plattenlagen mit einem Fugenversatz

von > 400 mm ausgefihrt werden.

4.3 Bewegungs-/Dehnfugen
In die freitragenden Unterdecken mit Seitenldngen tber 15 m sind geman DIN 18181 Bewegungs-

/Dehnfugen einzubauen.

Die Breite einer Bewegungsfuge (parallel zur Tragrichtung der CW-/UA-Doppelprofile) betragt a <
20 mm. Die Bewegungsfuge ist mit einem b > 120 mm breiten Plattenstreifen zu hinterlegen. Der Plat-
tenstreifen ist an der Langsseite der Bewegungsfuge oberhalb der Unterdeckenbekleidung mit Siniat
Fugenspachtel zu verkleben. Alternativ darf der Plattenstreifen auch mit Schnellbauschrauben TN mit
Grobgewinde im Abstand von a < 500 mm mit der Unterdeckenbekleidung verschraubt werden.

Dabei darf der Abstand der Befestigung der Gipsplattenlage in der Unterkonstruktion von der Bewe-
gungsfuge maximal 100 mm betragen. Die Dicke des Gipsplattenstreifens muss der Beplankungsdicke
der Unterdecke entsprechen. Weitere Einzelheiten zur Ausbildung der Bewegungsfugen in Abhangig-
keit der Feuerwiderstandsdauer und Brandbeanspruchung sind in den Anlagen 7 und 8 dargestelit.

4.4 Beriicksichtigung von Zusatzlasten
4.4.1 Fldchige Lasten (Sichtdecken)

Unter der Voraussetzung, dass die in den Anlage 1 - 6 angegeben maximalen Spannweiten, abhangig
des Deckeneigengewicht + Zusatzlasten, eingehalten werden, kann abweichend vom abP Nr. P-
2100/756/17-MPA BS und Nr. P-3437/2436-MPA BS (F 30 Unterdeckenkonstruktionen) bzw. vom abP
Nr. P-SAC-02/111-896 und Nr. P-3662/294/10-MPA BS (F 90-Unterdeckenkonstuktionen) eine zusétzli-
che 2. Deckenebene als Sichtdecke (offene oder geschlossene Deckenebene) mit einer maximalen
Flédchenlast von < 0,15 kN/m? an der freitragenden Unterdecke abgehangt werden.

Die Unterdeckenkombinationen bestehen in diesem Fall aus Unterdecken in zwei Ebenen:

- Ebene 1: freigespannte Unterdecke mit Brandschutzfunktion und

- Ebene 2: Unterdecke ohne Brandschutzfunktion, befestigt an Unterdecke (Ebene 1).
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der Sichtdecke ist der Abstand der Verankerungselemente und der Weitspannprofile gegeniiber den
Unterdecken ohne zuséatzliche Belastung entsprechend zu reduzieren (sieche Angaben gemanR Anlagen
1 — 6), so dass die Tragféhigkeit fiir die Abhanger und Schrauben nicht (iberschritten und die Ge-
brauchstauglichkeit der freitragenden Unterdecke (Ebene 1) erhalten bleibt.

Eine Systemdarstellung einer freitragenden Unterdecke (Ebene 1) in Verbindung mit einer Sichtdecke

(Ebene 2) ist in Anlage 21 dargestellt.
Folgende Deckenkonstruktionen kdnnen fiir die 2. Deckenebene beispielsweise eingesetzt werden:

- Siniat Montagedecken mit einer einlagigen 12,5 mm dicken Gipsplatten-Beplankung,

- Siniat Akustikdecken,

- Mineraldeckensysteme,

- Paneeldecken oder

- Deckensegel.

Daneben kénnen auch Blechdeckensysteme eingesetzt werden, die gegeniiber der ersten Decken-

ebene einen Abstand von = 150 mm aufweisen.

Die Abhédnger der 2. Deckenebene (geeignet sind alle zum System zugehérigen Deckenabhénger mit
oberer Verschraubungsméglichkeit) werden an den Weitspanntragerprofilen der 1. Deckenebene

(Brandschutzebene) mit zugelassenen Schrauben befestigt, z. B.

- Universalschrauben FN 4,3 x 35 mm bzw. FN 4,3 x 65 mm.

Die maximalen Rasterabstdnde der Abhénger sind nach den technischen Ausfiihrungsregeln der De-
cken der 2. Ebene systemabhéngig zu wahlen. Dabei ist jedoch zu beriicksichtigen, dass pro Abhéan-

gepunkt eine Last von < 100 N eingeleitet wird.

4.4.2 Flachige Lasten (Dammstoffauflage)

Anstelle des im Abschnitt 3 genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-SAC-02/lli-
896 (F 90 bei Brand nur von unten), diirfen auf die Unterdecke zusatzliche nichtbrennbare Dammstoff-
auflagen angebracht werden. Bei Dadmmstoffauflagen mit Flachengewichten > 3,2 kg/m2 muss die Un-

terkonstruktion zusatzlich statisch nachgewiesen werden.

Anstelle des im Abschnitt 3 genannten allgemein bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-2100/756/17-
MPA BS (F 30 bei Brand von unten und/oder von oben) darf die Dammstoffauflage bei Brand nur von
unten entfallen, wenn die Plattendicke auf > 20 mm erhoht wird, Querfugen sind mit mindestens >

20 mm dicken und > 100 mm breiten Plattenstreifen zu hinterlegen.

o VNG (Fhyy i
W e TRy T \
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4.4.3 Einzellasten

Anbauteile an der Unterkonstruktion mit einem maximalen Gewicht von 6 kg/m? und maximal 10 kg je
Befestigungspunkt sind zuléssig. Die Befestigung der Anbauteile muss in die Weitspanntragerprofile
der freitragenden Unterdecke mit z. B. Schnellbauschrauben erfolgen. Aufbauteile mit einem Gewicht
bis 0,5 kg/m? und max. 0,5 kg je Stiick (z.B. Rauchmelder, Bewegungsmelder) diirfen an jeder beliebi-

gen Stelle der Beplankung befestigt werden.

4.5 Deckenverspriinge/Deckenschotts

Die freitragenden, selbsténdigen Unterdecken diirfen parallel zur Spannrichtung an Deckenschotts an-
geschlossen werden. Das Deckenschott muss ebenfalls hinsichtlich der Plattendicke der Feuerwider-
standsklasse F 30 bzw. F 90 gemaR DIN 4102-02: 1977-09 entsprechen.

Bei Einsatz eines Deckenschotts parallel zur Spannrichtung der freitragenden Unterdeckenkonstruktion
durfen Deckenverspriinge (F 30 von unten und/oder von oben bzw. F 90 von unten) und der Anschluss
an abgehéngte Unterdeckensysteme der Feuerwiderstandsklasse F 30 bzw. F 90 gem&f DIN 4102-
02: 1977-09 ausgefihrt werden.

Ist der Deckenversprung nicht in Verbindung mit einem Deckenschott ausgebildet, so ist der maximale

Versprung auf eine Héhe von 625 mm begrenzt.

Einzelheiten zur Ausbildung der Deckenschotts und Hohenverspriinge sind aus den Anlagen 24 und

25 zu dieser gutachterlichen Stellungnahme zu entnehmen.

4.6 Mittelabhangung

Bei grofReren Deckenspannweiten, als den nach Anlage 1 bis 6 zulassigen, sind freitragende Decken-
konstruktionen in Verbindung mit Mittelabhdngungen zuléssig. Die erforderliche Verbindung der Trag-
profile (CW-Doppelprofile) erfolgt durch Mittelabhdngungen mit UA50-Profilen und Gewindestangen (>
M8) direkt von der Rohdecke.

Fur die Mittelabhdngungen werden zwei UA50-Profile ,Riicken an Riicken“ und mit Gewindestangen,
Muttern und Beilegscheiben angeordnet und an den Rohdecken abgehéngt. Seitlich werden an den vg.
Profilen UW-Randprofile (Steghthe abhangig von den Weitspanntragern) mit Blechschrauben LN >
4,8 x 16 mm (oder mit bauaufsichtlichen zugelassenen Befestigungsmitteln) im Befestigungsabstand <

500 mm verschraubt.

Alternativ darf die Mittelabhédngung mit Noniusabhénger (z.B. mit der Zwischenabhangung der Fa. Ko-
nig GmbH & Co KG) ausgefiihrt werden.

Die konstruktive Ausbildung der Mittelabhdngung bei Brandbeanspruchung von unten ist aus den

Anlagen 15 und 16 ersichtlich. > AN
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4.7 Spannrichtungswechsel

Die Ausfiihrung von Spannrichtungswechsel bei sich kreuzenden freitragenden Deckensystemen (bei

T- oder L-férmige Flurbereiche) sind zuldssig.

Treffen z.B. bei Flurkreuzungen zwei freitragende Unterdecken mit unterschiedlicher Spannrichtung
aufeinander, so sind zusétzliche MalRnahmen zur Ausbildung des tragenden Anschlusses der durch-

laufenden (Deckenfeld 1) freitragenden Decke erforderlich.

In solchen Ubergangsbereichen werden mittels Anschluss- und Verbindungswinkeln ein statisch vor-
bemessenes ,Anschlussprofil (z.B. UA-Profile, UA-Doppelprofile, Hohlprofile, etc.) parallel zur Spann-
richtung der Decke des anschlieRenden Raumes (Deckenfeld 2) an den Wénden befestigt. An das
»Anschlussprofil“ ist das UW-Randprofil der freitragenden Unterdecke (Deckenfeld 1) anzuschlieRen.
Das ,Anschlussprofil* muss dabei selbstdndig mindestens die gleiche Feuerwiderstandsklasse aufwei-
sen wie die freitragenden Unterdecken. Die Bekleidung erfolgt bei Brand von unten durch die Unterde-
ckenbeplankung. Bei Brandbeanspruchung von oben ist das ,Anschlussprofil“ selbstdndig (entspre-
chend der Feuerwiderstandsklasse) zu bekleiden. In Abhéngigkeit der Ausbildung von Schattenfugen
oder unterschiedlichen ProfilgroRen der aufeinander laufenden Raume kann eine héhenversetzte An-
ordnung des ,Anschlussprofils® bzw. die zusétzliche Anordnung von Gipsplattenstreifen in Beplan-
kungsdicke erforderlich sein. Weitere Einzelheiten zur Ausbildung von Spannrichtungswechsel siehe
Anlage 22.

4.8 Einbauten (Leuchtenkésten, Revisionsoffnungsverschliisse 0.4.)
4.8.1 Alilgemeines

Zum Einbau von Leuchtenkéasten, Revisionséffnungsverschliissen o. a. kann es erforderlich sein, die
freitragenden Unterdecken in Spannrichtung mittels einer Profilauswechslung zu unterbrechen. Die an-
grenzenden in Spannrichtung verlaufenden Weitspannprofile sind abhangig vom Gewicht der Einbau-
ten entsprechend zu verstarken. Die Verstarkung kann bspw. durch zusatzliche UW-Profile als Ver-
schachtelung mit den Weitspannprofilen erfolgen. An diese verschachtelten Weitspanntréger ist ein
Weitspannprofil in Spannrichtung anzuschlie®en. Quer zur Spannrichtung werden als Profilauswechs-
lung 2 UW-Profile (Riicken an Rucken) tiber die Weitspannprofile geschoben und an den oberen Flan-

schen durch Blechschrauben miteinander befestigt.

Es durfen maximal ein Weitspanntragerpaar (,Ricken an Riicken“) ausgewechselt bzw. durchtrennt
werden. Sind mehrere Einbauten erforderlich, miissen zwischen den Einbauten mindestens zwei Weit-
spanntragerpaare ohne Unterbrac;hu{ggen‘_gngeordnet sein.
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4.8.2 Revisionsoffnungsverschliisse

Bitte aktuelle Verwendbarkeitsnachweise der Hersteller von Revisionsoffnungsverschliissen

beachten.




Seite 12 von 22 zur Gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2017/106 —Ap- vom

01.06.2018 IE E( )

4.8.3 Einbauleuchten / Beleuchtungskorpern
In die Unterdecke dlirfen Einbauleuchten in einem Leuchtenkasten mit den maximalen Innenabmes-

sungen von Lange x Breite x H6he = 1600 mm x 350 mm x 190 mm eingebaut werden.

Der Einbau von Einbauleuchten / Beleuchtungskdrpern ist zuldssig, wenn pro Deckenfeld das Gesamt-

gewicht der eingebauten Beleuchtungskdrper < 10 kg betragt.

Der Leuchtenschutzkasten der Einbauleuchte besteht aus 20 mm dicken Flamtex A1-Platten (glasvlie-
summantelte Gipsplatte Typ GM-FH2 nach DIN EN 15283-1). Die Befestigung der oberen Abdeckung
zu den Seiten des Leuchtenschutzkasten erfolgt mittels Stahlklammern nach DIN 18182. An den Langs-
seiten des Leuchtenschutzkasten ist zur Befestigung an der Unterdeckenkonstruktion ein CW-Profil
anzubringen. Der Leuchtenschutzkasten ist mit dem CW-Profil zu verschrauben und deckenunterseitig
Uber das CW-Profil an der Beplankung der Unterdeckenkonstruktion mit Schnellbauschrauben TN im

Abstand < 170 mm zu befestigen.

Der Leuchtenschutzkasten kann bauseits als Zuschnitt oder werkseitig als Fertig-Formteil eingebaut

werden.

Weitere Einzelheiten zur Ausbildgngfgér,,ﬁj‘g_ndgchutz—Ummantelung fUr Einbauleuchten siehe Anlagen
(7 o g VN
10 - 14. i/ d 2,
I &f
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4.9 Wandanschliisse
4.9.1 Wandanschluss an Trennwinde

Anstelle der in den Abschnitt 3 genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse angegebene
Anschliisse an Trennwanden mit einer Beplankung mit Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF-Platten
nach DIN 18 180 bzw. Typ DF nach DIN EN 520), dirfen die Unterdecken auch an nichttragende,
raumabschlieRende Metallstdnderwénde mit Gipsbauplatten (Typ A nach DIN EN 520 bzw. Gipskarton-
Bauplatten GKB nach DIN 18180) angeschlossen werden, sofern die Feuerwiderstandsklasse der
leichten Trennwand mindestens der gleichen Feuerwiderstandsklasse der Unterdeckenkonstruktion
entspricht. Die = 100 mm dicken nichttragenden raumabschlieRenden Metallstinderwénde mit nicht-
brennbarer Dammung sind gemaf Tabelle 10.2 der DIN 4102-04: 2016-05 oder gemal dem bauauf-

sichtlichen Verwendbarkeitsnachweis (abP, abZ) auszufiihren.

4.9.2 Wandanschluss Massivwande ohne Plattenhinterlegung
Abweichend von den im Abschnitt 3 aufgelisteten abP darf beim Anschluss der Unterdeckenkonstruk-

tion die Plattenhinterlegung am Anschlussprofil zu Massivwand entfallen.

4.10 Durchfiihrung von Einzelkabeln, Gewindestangen und Sprinklerleitungen

Durch die in allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen Nr. P-2100/756/17-MPA BS und Nr. P-
3437/2436-MPA BS (F 30-Unterdeckenkonstruktionen) bzw. dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis Nr. P-SAC-02/111-896 und Nr. P-3662/294/10-MPA BS (F 90-Unterdeckenkonstruktionen) be-
schriebenen Unterdecken diirfen einzelne elektrische Leitungen durchgefiihrt werden, wenn der ver-
bleibende Lochquerschnitt mit Gips oder ahnlichen nichtbrennbaren Baustoffen dicht und in voller Dicke

der Unterdeckenbeplankung verschlossen wird.

Durch die Unterdecke dirfen wasserfiihrende Rohrleitungen (aus nichtbrennbaren Baustoffen, aulRer
Aluminium und Glas, mit einem maximalen Durchmesser d < 160 mm) durchgefiihrt werden, wenn der
verbleibende Lochquerschnitt mit Gips oder &hnlichen nichtbrennbaren Baustoffen dicht und in voller

Dicke der Unterdeckenbeplankung verschlossen wird.

Durch die Unterdecke diirfen wasserfiihrende Rohrleitungen, z. B. Sprinkler, (aus brennbaren Baustof-
fen und Aluminium und Glas, mit einem maximalen Durchmesser d < 32 mm) durchgefiihrt werden,
wenn der verbleibende Lochquerschnitt mit Gips oder dhnlichen nichtbrennbaren Baustoffen dicht und

in voller Dicke der Unterdeckenbeplankung oder der Rohdecke verschlossen wird.

Durch die Unterdecke diirffen Gewindestangen mit einem maximalen Durchmesser d < 15 mm durch-
geflihrt werden, wenn der verbleibende Lochquerschnitt mit Gips oder &hnlichen nichtbrennbaren Bau-

stoffen dicht und in vpl!er.‘E)jERé.'dgri Unterdeckenbeplankung oder der Rohdecke verschlossen wird.

\
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5 Brandschutztechnische Beurteilungen

5.1 Zusitzliche Spannweiten

Fir die Ermittlung zusétzlicher Spannweiten der Weitspanntrager wurden von der Etex Building Perfor-
mance GmbH statische Berechnungen anhand der in Abschnitt 3 aufgelisteten Untersuchungsberichte

vorgelegt.

Bei Brandbeanspruchung nur von der Deckenunterseite sind die Weitspanntrager ,kalt* bemessen, da
auf der Riickseite der Beplankung (ggf. Mineralwolle) maximale Temperaturen von ca. 200 °C auftreten,
die die Tragfahigkeit der Weitspanntrager aus Stahl nur geringfiigig beeinflussen. Als Bemessungskri-
terium wurde eine maximale Durchbiegung 4 mm bzw. L/500 angesetzt.

Bei Brandbeanspruchung von der Deckenoberseite sind die Weitspanntréager auf Grundlage, der im
abP bestétigten Spannweiten sowie ProfilgréRen und der sich hieraus unter Beriicksichtigung der be-
schriebenen Konstruktion ergebenen Profilverformung und Spannungszustande bemessen. Die Be-
messungen wurden von der IBB GmbH verifiziert, die entsprechenden Angaben sind in Anlagen 1 — 6

aufgefiihrt.

Werden Weitspanntrager mit einer Nennsteghéhe von 50 mm (CW 50; UA 50) oder 75 mm (CW 75;
UA 75), aufgrund von geringeren Spannweiten verwendet, kann die Da&mmung nicht gemafR den in
Abschnitt 3 genannten allgemein bauaufsichtlichen Prifzeugnissen eingebaut werden. Da jedoch bei
den Ausfuhrungsvarianten gemaf® Anlage 23 die Mindestdicken der Dadmmung gemal den
Verwendbarkeitsnachweisen eingehalten werden, bestehen brandschutztechnisch keine Bedenken.

5.2 Schraubenabstinde und Fugenversatz der PlattenstoBe

Gegen die Veranderung der Schraubabstinde gemaR der brandschutztechnisch gepriiften Konstrukti-
onen, auf die in der gutachterlichen Stellungnahme, auf der Grundlage der DIN 18181 basierenden
Schraubabsténde, bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken, da die veranderten
Schraubabsténde das Ablosen der Gipsplattenlagen von der Unterkonstruktion im Brandfall nur gering-

flugig beeinflussen.

5.3 Bewegungs-/Dehnfugen

Da die Beplankungsdicke im Bereich der Fugen der Beplankungsdicke der Unterdecke entspricht und
die Breite der Bewegungsfugen < 20 mm betrégt, ist bei einer Brandbeanspruchungsdauer von 30 Mi-
nuten bzw. 90 Minuten bei Brandbeanspruchung der Unterdecken-Unterseite bzw. der Unterdecken-
Oberseite (Zwischendeckenbereich) nicht mit einem vorzeitigen Verlust des Raumabschlusses und der

Uberschreitung der zuléissigfén T’ei;nper;\t rgrenzwerte zu rechnen.
i s AN
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5.4  Beriicksichtigung von Zusatzlasten

5.41 Flachige Lasten (Sichtdecken)

Bei Siniat Unterdecken ist in Abhéngigkeit der Unterdeckenbauart (Beplankung, Dammstoff, Pro-
filgroRe, etc.) eine Unterkonstruktion gewahlt, die auf das Eigengewicht der Unterdecken abgestimmt
ist und bei entsprechender Brandbeanspruchungsdauer den Raumabschluss und die zulassigen Ober-

flachentemperaturen auf der dem Feuer abgekehrten Deckenseite sicherstelit.

Bei den Unterdecken mit einem zusétzlichen Gewicht von < 15 kg/m? ist eine Unterkonstruktion erfor-
derlich, die auf das Eigengewicht der Unterdecke + Zusatzlast abgestimmt ist. Das heif3t bei Zusatzlas-
ten sind die Profilabstdnde der Unterkonstruktion zu reduzieren. Dadurch wird die Unterkonstruktion
der Unterdecke sowohl im Gebrauchszustand, als auch bezogen auf die Brandbeanspruchung dahin-
gehen verstérkt, dass ein vorzeitiges Versagen nicht zu befiirchten ist. In Verbindung mit entsprechen-
der Plattenbeplankung, ist der erforderliche Raumabschluss und die zuldssigen Oberfldichentempera-
turen fur eine Brandbeanspruchungsdauer von mindestens 30 bzw. 90 Minuten sichergestellt.

Die aus brandschutztechnischer Sicht erforderlichen Absténde der tragenden CW- bzw. UA-Profile der

freitragenden Unterdecke und mégliche Zusatzlasten sind in den Anlagen 1 — 6 zusammengestellt.

Positiv ist daruber hinaus zu berlicksichtigen, dass die meisten zusatzlichen Sichtdecken wie sie in
Abschnitt 4.4.1 beschrieben sind, eine zuséatzliche Schutzfunktion im Hinblick auf die Erwarmung der
freitragenden Unterdeckenkonstruktion (Brandschutzebene) bringen, da sowohl eine Gipsplattenbe-
kleidung, als auch eine Akustikputzdecke bzw. eine Akustikdecke aus Lochplatten, und —kassetten,
Schlitzplatten und —kassetten sowie Mineraldecken, ebenso wie eine Blechkassettendecke eine unmit-

telbare Beflammung der Unterdecke verhindert.

Bei der in Anlage 21 dargestellten Verankerung der Unterdeckenkonstruktion ist dartiber hinaus nicht
zu beflirchten, dass bei Versagen der zweiten Ebene eine gravierende mechanische Beanspruchung
aus der Unterkonstruktion der zusétzlichen Sichtdecke den Raumabschluss der freitragenden Unter-
deckenkonstruktion gefahrdet, da nach méglichem Versagen der Beplankungen der zusétzlichen Sicht-
decke die Unterkonstruktion nicht so steif ist, dass aus Zwangungskréaften eine mechanische Beein-
tréachtigung der freitragenden Unterdeckenkonstruktion zu erwarten ist. Das gilt auch fiir mégliche
Blechdeckensysteme, wenn der Abstand zur freitragenden Unterdeckenkonstruktion > 150 mm betrégt.

Zusammenfassend |asst sich feststellen, dass die in Abschnitt 4.4.1 beschriebenen und in Anlage 21
dargesteliten Unterdeckenkombinationen aus Brandschutzdecke (freitragende Unterdecke) und Sicht-
decke (zweite Ebene) mindestens die gleiche Feuerwiderstandsklasse erreichen wie die freitragenden
Unterdecken ohne zusatzliche: Sichtdecke, da die zusétzlichen Beanspruchungen aus der Sichtdecke

- a\elna, re
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durch eine Reduzierung der Absténde der Unterkonstruktion brandschutztechnisch kompensiert wer-

den.

5.4.2 Flachige Lasten (Dammstoffauflage)

Die Auflage von alternativen Dammstoffen gemanR Abschnitt 4.4.2 bei Brandbeanspruchung von unten
kann seitens der IBB GmbH brandschutztechnisch akzeptiert werden, wenn insbesondere bei Dd&mm-
stoffauflagen mit Flachengewichten von > 3,2 kg/m? ein statischer Nachweis hinsichtlich des Verfor-
mungsverhaltens der Unterkonstruktion im Gebrauchszustand erbracht wird. Bei Brandbeanspruchung
der Unterdecken-Unterseite kommt es durch die Ddmmstoffauflage und Ddmmwirkung zu einem Tem-
peraturstau zwischen Dammstoff- und Gipsplattenlage, aber da gemaflt DIN 4102-02:1977-09, Ab-
schnitt 6.2.8 bei einer Einstufung in eine Feuerwiderstandsklasse u.a. die zulassigen Temperaturgrenz-
werte auf der dem feuerabgewandten Unterdecken Seite, d.h. in diesen Fall auf der Oberseite der
Dammstoffauflage ermittelt werden, ist davon auszugehen, dass die Temperaturen auf der Dammstoff-
lage nicht héher sind, als bei Unterdecken mit gleichem konstruktiven Aufbau ohne Dammstoffauflage.

Wenn gemaf Abschnitt 4.4.2 bei Unterdecken F 30 und Brandbeanspruchung von unten der Damm-
stoff entféllt und durch eine dickere Gipsbeplankungslage (= 20 mm anstelle von 15 mm) kompensiert
wird, kann davon ausgegangen werden, dass der Raumabschluss mindestens 30 Minuten gewahrt
bleibt. Die Unterdecke ohne Dammstoffauflage und dickerer Beplankung wird daher mindestens die
gleiche Feuerwiderstandsklasse erreichen, wie die im abP (F 30 bei Brand von unten) auszuflihrende

Konstruktion.

5.4.3 Einzellasten

Einzellasten mit einem Gewicht bis 0,5 kg/m? sind gemaf DIN 4102-04: 2016-05 (Abschnitt 10.10, (12))
in Unterdecken bei einer Brandbeanspruchung von der Unterseite zuldssig. Da auch das Brandverhal-
ten von Unterdeckenkonstruktionen bei Brandbeanspruchung der Unterdecken-Oberseite (Zwischen-
deckenbereich) mit zuséatzlichen Lasten z.B. Leuchtenkastenabdeckung, Revisionsklappen 0.4 brand-
schutztechnisch nachgewiesen wurde, bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken
gegen die Anbringung von Einzellasten mit 6 kg/m? und maximal 10 kg je Befestigungspunkt.

5.5 Deckenverspriinge/ Deckenschotts

Aufgrund der vorliegenden und umfangreichen Priiferfahrungen von Brandpriifungen an abgehangten
und freitragenden Unterdecken mit unterschiedlichen Beplankungen bestehen gegen die dargestellten
Anschlussdetails des Deckenschotts und des Deckenversprunges keine brandschutztechnischen Be-
denken, wenn die Mindestbeplankung geman abP__eingehaIten wird und die Anschliisse an das De-

ckenschott als nichttragend ausgebiIdet/wq_rq?rii'.'_’._'ﬁi -l >
afl' ; I'.-. 2\
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Bei einer Ausflihrung eines Deckenversprungs nicht in Verbindung mit einem Deckenschott, kann durch

die Begrenzung des Deckenversprungs auf 625 mm, davon ausgegangen werden, dass das Eigenwicht
der Decke, sich nicht wesentlich von dem Eigenwicht der Unterdecke im abP unterscheidet.

Die dargestellten Deckenverspriinge entsprechen bei Brandbeanspruchung von unten und/oder von
oben einem bekleideten Wandabschnitt (Schachtwand) der jeweiligen Feuerwiderstandsklasse, so
dass keine unzuldssigen Temperaturerhdhungen iiber der Ausgangstemperatur am Deckenversprung
auf der feuerabgewandten Seite vor der angestrebten Brandbeanspruchungsdauer von 30 Minuten
bzw. 90 Minuten zu erwarten sind. Weiterhin ist nicht von einem vorzeitigen Offnen der Plattenfugen
auszugehen so dass auch der Raumabschluss mindestens 30 Minuten bzw. 90 Minuten gewahrt bleibt.

5.6 Mittelabhdngung mit UA-Profilen und Gewindestangen

Gegen die konstruktive Ausfiihrung der Mittelabhangung bestehen bei Brandbeanspruchung von unten
keine brandschutztechnischen Bedenken, da die Mindestbeplankung geman abP eingehalten werden
und keine Temperaturerhéhungen auf der feuerabgewandten Seite liber die zuldssigen Grenzwerte
(180 K im Einzelwert bzw. 140 K im Mittelwert) vor 30 bzw. 90 Minuten zu erwarten sind. Durch die
konstruktive Ausflihrung der Mittelabh&ngung sind keine Unterschiede bzgl. des Verformungsverhal-
tens und der Temperaturdurchganges der Unterdecke im Vergleich zu Unterdecken ohne Mittelabhan-
gung zu erwarten, da bei Brandbeanspruchung der Unterdecken-Unterseite die Gewindestangen wei-
testgehend kalt bleiben bzw. bei Brandbeanspruchung des Zwischendeckenbereiches der Abhange-

bereich durch die Plattenbekleidungen abgedeckt ist.

5.7 Spannrichtungswechsel

Der Spannrichtungswechsel der Unterdecken Weitspannprofile bei T- oder L-férmigen Flurbereichen
kénnen brandschutztechnisch akzeptiert werden, da die Weitspannprofile bei Brandbeanspruchung der
Unterdecken-Unterseite weitestgehend ,kalt* bleibt, d.h. maximal Temperaturen von < 200°C zu erwar-
ten sind, die an einander grenzenden Stahlprofile kraftschliissig miteinander verbunden werden und im
Bereich der StéfRe die Beplankungsdicke der Unterdeckenbeplankung entspricht. Da das zusatzliche
zu bemessene ,Anschlussprofil* brandschutztechnisch selbstandig ausgefiihrt wird (Bekleidung ent-
sprechend Profilbeiwert und erforderlicher Feuerwiderstandsklasse) bestehen hier ebenfalls keine Be-
denken, dass im Brandfall erhdhte Temperatur das ,Anschlussprofil* negativ wahrend der erforderli-

chen Feuerwiderstandsdauer beeintrachtigt wird.

Bei Brandbeanspruchung der Unterdecken-Oberseite (Zwischendeckenbereich) werden sowohl Unter-
decke als auch ,Anschlussprofil* selbststandig ausgefiihrt, so dass auch im Brandfall keine Bedenken
von seitens der IBB GmbH vorh_ande_m}éjﬁg} die erforderliche Feuerwiderstandsdauer zu erreichen.
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5.8 Einbauten

5.8.1 Einbau von Revisionsoffnungsverschliissen

U.a. ist gemal® dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis P-3437-2436-MPA BS und P-
3662/294/10-MPA BS der Einbau von Revisionsoéffnungsverschliissen in Unterdecken bei Brandbean-
spruchung der Unterdecken-Unterseite bzw. bei Brandbeanspruchung der Unterdecken-Oberseite

(Zwischendeckenbereich) als ,Unterdecke allein” zuldssig bzw. wurde im Rahmen von Bauteilpriifun-
gen brandschutztechnisch nachgewiesen. Die maximalen Abmessungen der Revisions6ffnungsver-

schlusse betragen 800 x 600 mm.

Der Einbau von Revisionséffnungsverschliissen der Rug Semin GmbH mit den maximalen Abmessun-
gen 600 mm x 800 mm (F 30) und 430 mm x 800 mm (F 90) bei Brandbeanspruchung der Unterdecken-
Unterseite bzw. der Unterdecken-Oberseite (Zwischendeckenbereich) kann brandschutztechnisch ak-
zeptiert werden, wenn die einzubauende Revisionsklappe die gleiche Feuerwiderstandsdauer und ei-
nen allgemeinen Verwendbarkeitsnachweis fiir die Anwendung in selbsténdige Unterdecken bei der
jeweiligen Brandbeanspruchungsrichtung aufweist. Durch gegebenenfalls erforderliche Profilaus-
wechslungen und der Anordnung der Revisionsdffnungsverschliisse diirfen die Unterdecken nicht zu-

satzlich belastet werden.

Weitere Einzelheiten zum Einbau von Revisionséffnungsverschliissen in Siniat Unterdecken sind den

Anlagen 17 — 20 zu entnehmen.

5.8.2 Einbau von Einbauleuchten / Beleuchtungskorpern

Gegen den Einbau von Einbauleuchten, Beleuchtungskérper o0.a. in die Unterdeckenkonstruktionen
bestehen keine brandschutztechnischen Bedenken, da bei einer Vielzahl von Unterdeckenpriifungen
bei Brandbeanspruchung der Unterdecken-Unterseite bzw. der Unterdecken-Oberseite) (Zwischende-
ckenbereich) Einbauleuchtenkasten mitgepriift wurden und es sich dabei gezeigt hat, dass durch den
Einbau der vg. Leuchtenkésten das Brand- und Verformungsverhalten der Unterdecken nicht negativ
beeinflusst wird, sofern das Gesamtgewicht der eingebauten Beleuchtungskérper < 10 kg nicht Gber-

schreitet wird.

Gegen die in den Anlagen 10 — 14 dargestellten unterschiedlichen Kantenausbildungen bestehen keine
Bedenken, da es sich um eine relativ kleine Flache handelt und derartige Kantenausbildungen z.B. an
Formteilen wie Stahlstlitzen- und Stahltragerbekleidungen oder Kanalausbildungen brandschutztech-
nisch nachgewiesen wurden und sich dabei als brandschutztechnisch unproblematisch erwiesen

haben.
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5.9 Wandanschliisse

5.9.1 Wandanschluss an Trennwénde

Gegen den Anschluss an Trennwénde in Metallstédnderbauweise (Wanddicke > 100 mm mit nichtbrenn-
barer Dammung) mindestens gleicher Feuerwiderstandsklasse wie die Unterdecke bestehen keine Be-
denken, sofern die leichte Trennwand gemafR einem allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweis (z.B. abP, abZ oder nach DIN 4102-4) errichtet worden ist.

5.9.2 Wandanschluss an Massivwande ohne Plattenhinterlegung

Beim Anschluss einer freitragenden Unterdecke an Massivwande kann der zuséatzliche Plattenstreifen
am Randprofil entfallen. Der im allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis P- SAC-02/111-896 darge-
stellte Anschluss (mit Profilhinterlegung) an der Massivwand wurde brandschutztechnisch durch die
Ausfiihrung einer Schattenfuge notwendig. Wird am Anschluss zur Massivwand keine Schattenfuge
angeordnet, so kann auf die Plattenhinterlegung verzichtet werden. Umfangreichen Priifungen der An-
schlusse von selbstdndigen Unterdecken an Massivwanden haben gezeigt, dass eine zusatzliche Pro-
filhinterlegung bei ausreichender Mindestbeplankungsdicke (abhéangig von der erforderlichen Feuerwi-

derstandsdauer) nicht notwendig ist.

5.10 Durchfiihrung von Einzelkabeln, Gewindestangen und Sprinklerleitungen

Gegen die Durchflihrungen, wie in Abschnitt 4.10 beschrieben, bestehen keine Bedenken, wenn in
Anlehnung an die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) insbesondere die erforderlichen Mindest-
absténde, Mindestdicke der zu verschlieRenden Restéffnung und sonstigen Einschrankungen beziig-

lich Leitungs- und Rohrdurchfiihrungen bertiicksichtigt werden.

5.11 Verankerungsmittel

Bezliglich der Verwendung von Diibeln ist zu beachten, dass diese nur verwendet werden diirfen, wenn
sie fir den Untergrund und sowie die Anwendung geeignet sind und den Angaben glltiger allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassungen (abZ) des Deutschen Instituts fiir Bautechnik, Berlin bzw. einer Europé-
isch Technischen Zulassung (ETA) bzw. einer Européisch technischen Bewertung (ETA) entsprechen.
Sofern die Zulassung bzw. Bewertung keine Aussagen zur erforderlichen Feuerwiderstandsdauer der
Befestigungsmittel trifft, sind bei dem Anschluss an Stahlbeton Befestigungsmittel aus Stahl der Min-
destgréfRe M8 mit einer doppelten Setztiefe (z.B. 2her) — mindestens jedoch 6 cm tief und mit einer
maximalen rechnerischen Zugbelastung je Dibel von 500 N (vergleiche DIN 4102-04: 2016-05, Ab-
schnitt 11.2.6.3) einzubauen. Die effektive Setztiefe (her) ist der gliltigen Zulassung bzw. Bewertung zu
entnehmen. Die Belastung auf die Diibel kann als zentrische Zugbeanspruchung (N), Querbeanspru-
chung (V) oder als Kombination (Schrég;ygpgqqgm;gcnung) aus beiden aufgebracht werden.
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Alternativ dlirfen Dibel verwendet werden, deren brandschutztechnische Eignung durch eine Priifung
und Beurteilung Gber die jeweilige Feuerwiderstandsdauer durch eine anerkannte Priifanstalt erbracht

wurde.

Dubel sind entsprechend den technischen Unterlagen (z.B. Montagerichtlinien) und gemaf der Vorga-
ben der Zulassung bzw. Bewertung (abZ oder ETA) einzubauen.

In jedem Fall muss die Eignung der Dubel fir den jeweiligen Untergrund und die Anwendung fiir den
kalten Einbaustand zulassig und nachgewiesen sein (Vorhaben fir den kalten Einbauzustand gelten

uneingeschrankt weiter).

6 Zusammenfassung

Auf der Grundlage vorliegender Priferfahrungen an Unterdeckenkonstruktionen der Etex Building Per-
formance GmbH (ehemals Siniat GmbH) bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken,
die in Abschnitt 4 beschriebenen Ausfiihrungs- und Anschlussdetails der freitragenden Unterdecken-
konstruktionen (in Abhangigkeit vom Konstruktionsaufbau) entsprechend den angegebenen Randbe-

dingungen und den Konstruktionsgrundsatzen auszufiihren.

Uber eine Brandbeanspruchungsdauer von mindestens 30 Minuten bzw. 90 Minuten ist in Abhangigkeit
vom konstruktiven Aufbau der Unterdeckenkonstruktionen ,als Unterdecke allein“ gemaR Abschnitt 4
bei Brandbeanspruchung der Unterdecken-Unterseite bzw. der Unterdecken-Oberseite (Zwischende-

ckenbereich) gewahrleistet, dass
- die Tragfahigkeit der Konstruktion erhalten bleibt,

- keine unzuldssigen Temperaturerhdhungen Ulber die Anfangstemperatur auf der dem Feuer abge-

kehrten Seite auftreten und dass
- der Raumabschluss gewahrt bleibt.

Die freitragenden Unterdeckenkonstruktionen mit einer unteren Beplankung aus Gipsplatten mit ihren
Anschlissen und Ausfiihrungsdetails nach Absatz 4 stellen keine wesentliche Abweichungen gegen-
Uber den klassifizierten Konstruktionen geméan dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen Nr.
P-2100/756/17-MPA BS und Nr. P-3437/2436-MPA BS (fir die F 30-Unterdeckenkonstruktionen) bzw.
dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-SAC-02/111-896 und Nr. P-3662/294/10-MPA BS
(fur die F 90-Unterdeckenkonstruktionen) dar.
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Besondere Hinweise

7.1 Diese gutachterliche Stellungnahme kann in Verbindung mit den allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnissen Nr. P-2100/756/17-MPA BS und Nr. P-3437/2436-MPA BS (F 30-Unterdecken-
konstruktionen) bzw. dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-SAC-02/111-896 und
Nr. P-3662/294/10-MPA BS (F 90-Unterdeckenkonstruktionen) im bauaufsichtlichen Verfahren
als Grundlage des Ubereinstimmungsnachweises verwendet werden, da die Abweichungen von

dem vg. jeweiligen Nachweis brandschutztechnisch als ,nicht wesentlich* bewertet werden. Die
Ausstellung eines Ubereinstimmungsnachweises fiir die Konstruktion (mit dem Hinweis, dass es
sich bei der erstellten Konstruktion um eine ,nicht wesentliche" Abweichung gegeniiber den Kon-
struktionsgrundsétzen und Randbedingungen gemaR dem vg. jeweiligen brandschutztechni-

schen Nachweis handelt) obliegt dem Hersteller der Konstruktion.

7.2 Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fiir die
Unterdeckenkonstruktion giiltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbau-
ordnung bzw. den Vorschriften fiir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen er-
geben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liiftungstechnik o. a.

7.3 Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und aus-
steifenden) Bauteile mindestens die Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten bzw. 90 Minuten

aufweisen.

7.4 Anderungen und Ergénzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen
Stellungnahme) sind nur nach Riicksprache mit der IBB GmbH Grof3 Schwiilper mdglich.

7.5 Die ordnungsgeméfRe Ausfiihrung liegt ausschlieRlich in der Verantwortung der ausfiihrenden

Unternehmen.

7.6 Diese gutachterliche Stellungnahme endet mit der Giiltigkeit der allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisse Nr. P-2100/756/17-MPA BS und Nr. P-3437/2436-MPA BS bzw. abP Nr. P-SAC-
02/111-896 und Nr. 3662/294/10-MPA BS, spatestens am 01.06.2023.

7.7 Die Gliltigkeitsdauer kann auf Antrag und in Abhangigkeit vom Stand der Technik verldngert wer-

den.

Mit freundlichen GriRRen

Dipl.-Ing.

Sachvergta r fir Brandschutz

Anlagenverzeichnis (siehe nédchste Seite)
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Spannweiten CW-Profile freitragende Unterdecken

Q.
(_'2 Tabelle 1: Freitragende Unterdeckenkonstruktion F 30 fiir eine Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Unterseite und/oder Unterdecken-
8’1 Oberseite,d 4. =15 mm
C
(_2 F 30 von unten und/oder oben Eigengewicht Eigengewicht und Zusatzlasten
g ) Weitspanntriger/Profi Profilabstand Beplankung Deckenlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager
Q wn [mm] [mm] kN/m?] [m] [kN] [kN/m?] [m] kN [kN/m?] [m] [kN
¢ O
S Q G 2 xCW 50 0,208 3,25 0,11 2,90 0,16 2,65 0,21
(.I/) g % O 2xCW 75 1x15 0,224 4,20 0,15 3,65 0,21 3,30 0,27
1
T T O = 2 x CW 100 312,5 0,240 4,70 0,18 0,15 4,15 0,25 0,30 3,75 0,32
QO 7 = Flamtex A1
S 9 ~ o 2 x CW 125 0,256 5,00 0,20 4,40 0,28 4,05 0,35
3z o0 g 2x CW 150 0,272 5,10 0,22 4,50 0,30 4,10 0,37
I
o N o Q
5 8 sl (:D F 30 von unten und/oder oben Eigengewicht Eigengewicht und Zusatzlasten
,:_5,_ ll\) 8 8— Weitspanntriger/Profil Profilabstand | Beplankung Deckenlast Spannweite Auflager Zusatzlast | Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager
8— P = - [mm] [mm] [kN/m?] [m] [kN] [kN/m?] [m] [kN] [kN/m?] [m] [kN]
o 3 8_ 3_ 2x CW 50 0,208 3,20 0,13 2,80 0,20 2,55 0,26
(jD ~N T (_'E 2xCW 75 BoxiE 0,224 4,00 0,18 3,40 0,25 3,00 0,31
1
\ (@] 8 o 2 x CW 100 400 0,240 4,50 0,22 0,15 3,90 0,30 0,30 3,50 0,38
~0 ® Flamtex Al
< % 2 x CW 125 0,256 4,75 0,24 4,15 0,34 3,75 0,42
g ¢ 2xCW 150 0,272 4,80 0,26 4,20 0,35 3,80 0,43
>
s 6\‘ F 30 von unten und/oder oben Eigengewicht Eigengewicht und Zusatzlasten
.Q:;}‘Q ) Weitspanntrager/Profi Profilabstand Beplankung Deckenlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager
o @R [mm] [mm] [kN/m?] [m] [kN] [kN/m?] [m] [kN] [kN/m?] [m] [kN}
6 g 2 x CW 50 0,208 3,10 0,16 2,70 0,24 2,50 0,32
3 2xCW75 1x15 0,224 3,80 0,21 3,20 0,30 2,90 0,38
: X
1 2 x CW 100 500 0,240 4,30 0,26 0,15 3,65 0,36 0,30 3,30 0,45
-] Flamtex A1
\ = 2xCW 125 0,256 4,50 0,29 3,90 0,40 3,55 0,49
\ =¥ Grh Y AT
"’§*~'~-' e "g,:l i - 2 x CW 150 0,272 4,60 0,31 4,00 0,42 3,60 0,51
q '.':‘: : = b e
= Sl 3 - 63_
og\g O @ F 30 von unten und/oder oben Eigengewicht Eigengewicht und Zusatziasten
- o C ® . . Profilabstand Beplankun Deckenlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager
o N 5 o= Weitspanntrager/Profil £
o S 2 [mm] [mm] [/ m?] [m] [kN] [kN/m?] [m] [kN] [kN/m?] [m] [kN]
N O 3_' 2 xCW 50 0,208 3,05 0,20 2,65 0,30 2,40 0,38
9 9\ g 2xCW 75 AIE 0,224 3,60 0,25 3,05 0,36 2,75 0,45
X
o ‘(J)> 2 x CW 100 625 0,240 4,05 0,30 0,15 3,50 0,43 0,30 3,20 0,54
Flamtex A1
2xCW 125 0,256 4,25 0,34 3,70 0,47 3,35 0,58
2 x CW 150 0,272 4,40 0,37 3,80 0,50 3,45 0,62
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Tabelle 2: Freitragende Unterdeckenkonstruktion F 90 fiir eine Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Unterseite, d platte = 20 mm
F S0 von unten Eigengewicht Eigengewicht und Zusatzlasten
Profilabst lank | i i i f]
Weitspanntrager/Profil rofilabstand Beplankung Deckenlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager
[mm] [mm] [kN/m?] [m] [kN] [kN/m?] [m] [kN] [kN/m?] [m] [kN]
2xCW 50 0,416 2,85 0,19 2,65 0,23 2,55 0,29
2xCW 75 2%20 0,432 3,65 0,25 3,35 0,30 3,10 0,35
X
2 x CW 100 312,5 0,448 4,00 0,28 0,15 3,65 0,34 0,30 3,40 0,40
Flamtex Al
2x CW 125 0,464 4,15 0,30 3,80 0,36 3,55 0,42
2 x CW 150 0,480 4,20 0,32 3,95 0,39 3,65 0,44
F 90 von unten Eigengewicht | Eigengewicht und Zusatzlasten
. N X Profilabstand Beplankung Deckenlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager | Zusatzlast Spannweite Auflager
Weitspanntrager/Profil : T i " ;i )
[mm] [mm] [kN/m?] [m] [kN} [kN/m? [m] [kN] _ [kN/m?] [m] [kN]
2 xCW 50 0,416 2,80 0,23 2,60 0,29 2,45 0,35
2xCW 75 | 2%20 0,432 3,35 0,29 3,10 0,36 2,90 0,42
2 x CW 100 400 0,448 3,70 033 0,15 3,40 0,41 0,30 3,15 0,47
= Flamtex Al =
2x CW 125 0,454 3,85 0,36 3,55 0,44 3,30 0,50
2 x CW 150 0,480 4,00 0,38 3,65 046 3,40 0,53
F 90 von unten Eigengewicht | Eigengewicht und Zusatzlasten
i N . Profilabstand Beplankung Deckenlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager
Weitspanntrager/Profil t T = : Y === = 1 | -
[mm] [mm] [kN/m?] [m] [kN] kN/m? | [m] kN [kN/m?) [m} [kN].
2xCW 50 0,416 2,75 0,29 2,55 0,36 2,40 0,43
2xCW 75 2%20 0,432 3,20 0,35 2,90 0,42 2,70 0,49
x -
2xCW 100 500 0,448 3,50 0,39 0,15 3,20 0,48 0,30 3,00 0,56
. Flamtex Al =
2 x CW 125 0,464 3,70 0,43 340 052 3,15 0,60
2x CW 150 0,480 3,75 0,45 3,45 0,54 3,20 0,62
F 90 von unten Eigengewicht | Eigengewicht und Zusatzlasten
R . i Profilabstand Beplankung Deckenlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager
Weitspanntrager/Profil + 7 = = ; ; 1
[mm] [mm] [kN/m?] [m] [kN] [kN/m?] [m] [kN] -~ [kN/m?] [m] [kN]
2xCW 50 0,416 2,70 0,35 2,50 0,44 2,35 0,53
2xCW 75 2%20 0,432 3,00 0,41 2,80 0,51 2,60 0,59
2 xCW 100 625 0,448 3,30 0,46 0,15 3,05 0,57 0,30 2,80 0,65
Flamtex Al
2xCW 125 0,464 3,50 0,51 3,15 0,60 2,95 0,70
2 xCW 150 0,480 3,60 0,54 3,30 0,65 3,05 0,74
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Tabelle 3:
Oberseite, d
F 90 von unten und/oder oben
Weitspanntrager/Profil Erofilabstand
[mm]
2 x CW 50
2xCW 75 |
2 x CW 100 500
2xCW 125
2 x CW 150
F 90 von unten und/oder oben
Weitspanntrager/Profil Broflabstand
[mm]
2xCW 50
2xCW75
2 x CW 100 625
2 x CW 125
2 x CW 150

27 © Dy
V 3"’\"'-;7@:?'

o

platee = 20 mm

 Beplankung

[mm]

1x20
Flamtex Al
+1x20
Flamtex Al

' Beplankung
[mm]

1x20
Flamtex Al

+1x20
Flamtex Al

Deckenlast
[kN/m?]
0,464
0,480
0,496
0,512
0,528

Deckenlast
[kN/m?2]
0,464
0,480
0,496
0512
0528

Eigengewicht

__Spannweite

[m]

2,30
3,05
3,35
4,00
4,55

Eigengewicht

' Spannweite

[m]

2,25
3,00
3,30
3,85
4,40

Auflager
[kN]
0,27
0,37
0,42
0,51
0,60

Auflager
[kN]
0,33
0,45
0,51
0,62
0,73

~ Zusatzlast

[kN/m?]

_ Zusatzlast

[kN/m?]

0,15

_‘ Spannweite
[m]
2,15
2,85
3,10
3,70
4,25

| Spannweite
[m]
2,10
2,80
3,05
3,55
4,15

Freitragende Unterdeckenkonstruktion F 90 fiir eine Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Unterseite und/oder Unterdecken-

Eigengewicht und Zusatzlasten
}. Auflager
kN] [kN/mY
0,33
0,45
0,50 | 0,30
0,61
0,72

| Zusatzlast

Eigengewicht und Zusatzlasten
Auflager ' Zusatzlast
[kN]  [kN/m?]
0,40
0,55
0,62 0,30
0,73
0,88

Spannweite
(m)
2,00
2,65
2,85
3,50
4,00

 Spannweite
[m]
1,95
2,60
2,80
3,35
3,90

Auflager
[kN]
0,38
0,52
0,57
0,71
0,83

Auflager
[kN]
0,47
0.63
0,70
0,85
1,01




Spannweiten UA-Profile freitragende Unterdecken

Tabelle 1: Freitragende Unterdeckenkonstruktion F 30 fir eine Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Unterseite und/oder Unterdecken-
Oberseite,d e =15 mm
F 30 von unten und/oder oben Eigengewicht Eigengewicht und Zusatzlasten
Weitspanntrager/Profil Profilabstand Beplankung Deckenlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager
[mm] [mm] [kN/m?] [m] [kN] {kN/m?] [m] [kN] [kN/m?] [m] [kN] [kN/m?] [m] [kN]
2xUA 50 0,288 3,30 0,24 3,00 0,33 2,80 0,41 2,65 0,49
2xUA75 e 0,316 3,95 0,31 3,60 0,42 3,35 0,52 3,20 0,61
2x UA 100 500 Flamtex Al 0,344 4,55 0,39 0,15 4,20 0,52 0,30 3,95 0,64 0,45 3,75 0,74
2xUA 125 0,372 5,05 0,47 4,70 0,61 4,40 0,74 4,20 0,86
2xUA 150 0,400 5,50 0,55 5,15 0,71 4,85 0,85 4,65 0,99
F 30 von unten und/oder oben Eigengewicht Eigengewicht und Zusatzlasten
Weitspanntréager/Profil Profilabstand Beplankung Deckenlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager
{mm] [mm] [kN/m?] [m] [kN] [kN/m?] [m} [kN] [kN/m?] [m)] [kN] [kN/m?] [m] [kN]
2xUA 50 0,288 3,25 0,29 2,95 0,40 2,70 0,50 2,55 0,59
2xUA 75 R 0,316 3,90 0,39 3,50 0,51 3,25 0,63 3,10 0,74
2 x UA 100 625 Flamtex AL 0,344 4,45 0,48 0,15 4,10 0,63 0,30 3,80 0,76 0,45 3,60 0,89
2x UA125 0,372 5,00 0,58 4,55 0,74 4,30 0,90 4,05 1,04
2x UA 150 0,400 5,45 0,68 5,00 0,86 4,70 1,03 4,50 1,20
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Tabelle 2: Freitragende Unterdeckenkonstruktion F 90 fir eine Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Unterseite, d prae = 20 MM
F 90 von unten Eigengewicht Eigengewicht und Zusatzlasten
Weitspanntrager/Profil Profilabstand Beplankung Deckenlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager Zusatzlast Spannweite Auflager
[mm] [mm] [kN/m?] [m] [kN] [kN/m?] [m] [kN] [kN/m?] [m] [kN] [kN/m?] [m] [kN]
2x UA 50 0,496 3,05 0,38 2,85 0,46 2,70 0,54 2,60 0,61
2xUA 75 2%20 0,524 3,65 0,43 3,45 0,58 3,30 0,68 3,15 0,77
2x UA 100 500 0,552 4,25 0,59 0,15 4,00 0,70 0,30 3,85 0,82 0,45 3,70 0,93
Flamtex A1
2x UA 125 0,580 4,75 0,69 4,50 0,82 4,30 0,95 4,15 1,07
2 x UA 150 0,608 5,20 0,79 4,95 0.94 4,75 1,08 4,55 1,20
F 90 von unten Eigengewicht Eigengewicht und Zusatzlasten
Weitspanntrager/Profil Profilabstand  Beplankung Deckenlast Spannweite Auflager Zusatzlast | Spannweite | Auflager | Zusatzlast  Spannweite \ Auflager  Zusatzlast | Spannweite Auflager
fmm] mm] [kN/m?] [m] [kN] [kN/m?] ml | N [kn/mT fml [kN] kN/m?] [ml [kN]
2xUA S50 0,4% 3,00 0,47 2,80 0,57 2,65 0,66 2,55 0,75
2xUAT75 2420 0,524 360 0,59 335 0,71 3,20 0,82 3,05 0.93
2xUA 100 625 Flamtex Al 0,552 4,15 0,72 0,15 3,90 0,86 0,30 3,70 0,99 0,45 3,60 1,13
2xUA125 0,580 4,65 0,84 4,40 1,00 4,20 1,16 4,05 1,30
2xUA 150 0,608 5,10 0,97 4,85 1,15 4,60 1,31 4,45 147

Ww ul 3ge 3|y
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Tabelle 3:

Freitragende Unterdeckenkonstruktion F 90 fUr eine Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Unterseite und/oder Unterdecken-

Oberseite, d

F 90 von unten und/oder oben

Weitspanntrager/Profil

2xUAS0
2XUATS
2xUA 100
2x UA125
2xUA150

Profilabstand

L Imm)

500

F 90 von unten und/oder oben

Weitspanntrager/Profil

2xUA S0
2xUA75
2 x UA 100
2xUA125
2xUA150

Profilabstand

[mm]

625

Platte

=20 mm

Beplankung

[mm]

1x20
Flamtex A1
+1x20
Flamtex A1

_ Beplankung

[mm]

1x20
Flamtex Al
+1x20
Flamtex Al

Deckenlast
[kN/m?]
0,528
0,560
0,592
0,624
0,656

Deckenlast
[kN/m?]
0,531
0,562
0,593
0,624
0,654

Eigengewicht

__Spannweite

[mn]

2,90
3,55
4,15
4,65
5,10

Eigengewicht

| Spannweite

m]

2,80
3,50
4,05
4,55
4,95

Auflager
[kN]
0,38
0,50
0,61
0,73
0,84

Auflager
[kN]
0,46
0,61
0,75
0,89
1,01

| Zusatzlast

[kN/m?]

0,15

_ Zusatzlast

[kN/m?]

0,15

| Spannweite
! [m]
2,75
3,35
330
4,40
4,85

| Spannweite
[m]
2,65
3,25
3,80
4,25
4,70

Auflager
[kN]
0,47
0,59
0,72
0,85
0,98

Auflager
[kN]
0,56
0,72
0,88

1,03
1,18

Eigengawicht und Zusatzlasten

| Zusatzlast | Spannweite _ Auflager | Zusatzlast
[kN/m?] [m] [kN] [kN/m?]
260 054
3,20 | 0,69
0,30 375 | 084 045
420 097
465 1 111
Eigengewicht und Zusatzlasten
| Zusatzlast | Spannweite | Auflager  Zusatzlast
vml L ml [kN/m?]
2,50 0,65
3,10 0,84
0,30 3,60 1,00 0,45
4,05 1,17
4,50 1,34

! Spannweite
[m]
2,50
3,10
3,60
4,05
4,50

| Spannweite
[m]
2,40
2,95
3,45
3,90
4,30

Auflager
[kN]
0,61
0,78
0,94
1,09
1,24

Auflager
[kN]
0,74
0,93
1,12
131
1.48




F30 von unten und/oder von oben
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SD59 - freitragende Unterdecke
nach DIN 4102-2:1977-09
- Bewegungsfuge -

der Feuerwiderstandsklasse F90 vu und/oder vo




Schematische Darstellung ohne Mineralwolle und Beplankung.
Diese sind in Abhangigkeit der Feuerwiderstandsdauer zu wahlen.

s

Alle MaBe in mm

SD59 - freitragende Unterdecke Anlage 9
der Feuerwiderstandsklasse F30 und F?90 vu und/oder vo zum Gutachten
nach DIN 4102-2:1977-09 GA-2017/106-Ap

- Profilauswechslung - vom 01.06.2018
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Schematische Darstellung ohne Mineralwolle und Beplankung.
Diese sind in Abhéngigkeit der Feuerwiderstandsdauer zu wéahlen.
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Variante F30, CW 50 mit 60 mm Steinwolle

Variante F90, CW 50 mit 2 x 50 mm Steinwolle Variante F90, CW 75 mit 100 mm Steinwolle
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@ Siniat Brandschutzplatte Flamtex A1, d = 12,5 mm
@ Siniat Brandschutzplatte Flamtex A1,d = 15 mm
@ Siniat Brandschutzplatte Flamtex A1, d = 20 mm
@ Siniat Brandschutzplatte Flamtex A1, d = 25 mm

@ Siniat Fugenspachtel

Mineralwolle, d = 60 mm, Rohdichte ca. 40 kg/m?, Schmelzpunkt > 1000°C,
vollflichig, Fugen versetzt

Mineralwolle, d = 60 mm, Rohdichte ca. 40 kg/m? Schmelzpunkt > 1000°C,
nur im Flansch

Mineralwolle, d = 2 x 50 mm, Rohdichte ca. 40 kg/m?, Schmelzpunkt > 1000°C
® U-Wandprofil 40/abh. von Weitspanntrager/40 x 0,6 mm

Weitspanntrager 50/abh. von der Spannweite/50 x 0,6 mm

@ U-Anschlussprofil 40/50/40 x 2 mm (UA 50)

@ wahlweise Vercrimpung der Positionen @ und

@ Polystyrol PS 20, | x b 40 x 40 mm, d = 30 mm

Gewindestab M8

@ Brandschutzset

Revisionsklappe RuG Semin GmbH
F30 Alumatic Safe F30
F90 Alumatic F90
@ Ankerhdanger mit Abhangerdraht
Kreuzverbinder
CD-Profil 27/60/27 x 0,6 mm (CD60)
Sichtdecke (z.B. Akustikdecke)
@ L-Winkel, d 2 2 mm

@ U-Anschlussprofil nach statischer Bemessung

@ Weitspanntrager 40/50/40 x 0,6 mm (CW 50)
Weitspanntrager 40/75/40 x 0,6 mm (CW 75)

@ Kantenprofil

Schnellbauschraube TN 3,9 x 35 mm, Abstand < 170 mm
@ Schnellbauschraube TN 3,9 x 25 mm, Abstand < 250 mm
Schnellbauschraube TN 3,9 x 45 mm, Abstand £ 170 mm
Schnellbauschraube TN 3,9 x 75 mm, Abstand < 170 mm
Schnellbauschraube TN 3,9 x 35 mm, Abstand < 510 mm

Schnellbauschraube TN 3,9 x 35 mm mit Grobgewinde oder
Schnellbauschraube Gips in Gips, Abstand < 170 mm

@ Schnellbauschraube TN 3,9 x 55 mm, Abstand < 170 mm
@ Stahldrahtklammer, Lange abhangig von Plattendicke

@ Schnellbauschraube TN 3,9 x 45 mm mit Grobgewinde oder
Schnellbauschraube Gips in Gips, Abstand < 500 mm

@ Blechschraube LN = 4,2 x 16 mm, Abstand < 750 mm

@ Blechschraube nach statischer Bemessung
(z.B. Blechschraube LN = 4,2 x 16 mm, Abstand < 500 mm)

@ Schnellbauschraube TN 3,2 x 35 mm, Abstand < 500 mm
U-Wandprofil 40/50/40 x 0,6 mm (UW 50)

Nonius-Abhanger

Alle MaBe in mm

SD59 - freitragende Unterdecke
der Feuerwiderstandsklasse F30 und F90 vu und/oder vo
nach DIN 4102-2:1977-09

- Positionsliste -
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